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16 Giuntoincollato

Esecuzione dei giunti

I giunti degli strati "avista” delle lastre
possono essere eseqguiti con tre
tecniche differenti:

1. Giunto incollato (sui bordi retti)

2. Giunto stuccato (su fuga aperta)

3. Metodo “classico” su lastre TB
abordo ribassato

Per le paretidivisorie raccoman-
diamo di utilizzare la tecnica a giunto
incollato, piu sicura e conveniente.

Se nonvisono particolari requisiti
tecnici od estetici e possibile anche
accostare semplicemente i bordi delle
lastre di testa senza eseguire alcuna
stuccatura o finitura ulteriore.

Contamponamentiadue o piu strati
perogni lato della parete, gli strati
inferiori, in linea di massima, vengono
uniti accostando le lastre senza fuga

o stuccatura alcuna.

2.5 Giuntoincollato

Per ottenere un’unione perfetta dei
bordi, le lastre in gessofibra FERMACELL
devono essere incollate esclusivamente
con lo speciale adesivo per giunti
FERMACELL, che e disponibile in
cartucciada310mloin confezione di

Formato della lastra 1 cartucciada 310 ml

150x 100 cm

250x 120 cm 22 m?

(altezza presunta della parete 2,50 m)

pellicola plastica da 580 ml. Per l'ese-
cuzione del giunto incollato i bordi delle
lastre devono essere assolutamente
prividi polvere e il cordone a filo con-
tinuo di adesivo deve essere applicato al
centro del bordo della lastra, non
sull'orditura. Tale accorgimento e
rispettato utilizzzando lo speciale
beccuccio in dotazione a ciascuna
cartuccia diadesivo per giunti
FERMACELL. Perigiuntiincollati
devono essere utilizzati i bordi delle
lastre tagliati in fabbrica. E importante
che, awicinando finoad 1 mm ca. i bordi
delle lastre, l'adesivo riempia comple-
tamente il giunto (l'adesivo deve essere
visibile sul giunto). La larghezza
massima del giunto non deve superare
1 mm. Per evitare danneggiamenti
durante l'indurimento dell'adesivo, non
si deve comprimere il giunto fino ad
annullarlo.

Pereseguitre giuntiincollati su
lastre FERMACELL tagliate in cantiere
bisogna tagliare le lastre a spigolo vivo
(con sega circolare] e i tagli devono
essere assolutamente dritti.

Nel caso ditamponamento doppio,
le lastre in gessofibra FERMACELL
vengono montate con i giunti sfalsatidi
almeno 200 mm. La tecnica a giunto
incollato viene applicata soltanto sullo
strato esterno della lastra, il primo
stratoviene posato accostando
semplicemente i bordisenza fuga.

Consumo diadesivo

Per ogni metro lineare di giunto della
lastra vengono utilizzati 20 mldi adesivo
per giunti FERMACELL.

1 confezione in pellicola di

plastica da 580 ml

20 m?

Applicare l'adesivo per
giunti FERMACELL a
filo continuo in forma
leggermente rigonfia

uno strato

due strati

Applicazione facilitata della cartucciada 310 ml
lungoil bordo verticale della lastra grazie allo
speciale beccuccio. Viene erogata la quantita
esatta per lastreda10e 12,5 mm.

Per le lastre da 15 e 18 mm la punta deve
essere tagliata per una maggiore erogazione.

Consumo per m?

di parete/soffitto FERMACELL

Stuccatura difinitura di giunti 100g

stuccati/incollati

40 m?

Rasatura totale delle superfici

2009
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Utilizzando montantiaCin
metallo, la prima lastra deve
essere avvitata partendo dal
lato aperto del profilo.
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Montaggio della prima lastra

La prima lastra FERMACELL viene
avvitata sul montante a C in metallo,
partendo dal lato aperto del profilo. Con
sottostrutturein legno, diregola, il
fissaggio del primo strato di lastre viene
eseguito con delle graffe. Quindiviene
applicato l'adesivo per giunti FERMA-
CELL facendo scorrere l'apposito
beccuccio della cartuccia sul bordo
della lastra. L'adesivo dovra essere
applicato a filo continuo in forma
leggermente rigonfia. La temperatura
dilavorazione dell'adesivo non deve
essere inferiorea +10 °C, mentre la
temperatura ambiente non deve essere
inferiorea +5°C.

Montaggio delle lastre successive
Montaggio delle lastre successive.
Accostare i bordidelle lastre FERMACELL
nella parte altain modo che nella parte
bassa fra le due lastre sia presente una
piccola fessura. Per fare cio la lun-
ghezzadella lastra deve essere dicirca
10 mm inferiore all'altezza della stanza.
Fissare la lastra FERMACELL circa
60 mm sotto il bordo superiore (fig. a)
con una vite autofilettante FERMACELL
(3,9x 30 mm) sulmontante a C (oppure
con graffe su sottostrutture in legno).
Quandoil supporto tra lastrae
pavimento posizionato comein figura
viene rimosso, invirtt del suo peso la

seconda lastra viene premuta contro la

prima lastra, comprimendo cosi
l'adesivo.

Le viti successive devono essere
fissate in modo continuo dall'alto verso
ilbasso. Inalternativa la posa delle
lastre puo anche essere effettuato con
un sollevatore (fig. b). Anche con questa
tecnica bisogna comunque assicurare
una sufficiente pressione di contatto
delle lastre in gessofibra FERMACELL
sull'adesivo per giunti. In questo caso
'avvitatura parte dal centro, al riguardo
vedere anche il paragrafo 4.10.

La larghezza massima del giunto non
deve superare 1 mm. Completare il
fissaggio rispettando una distanza delle
viti= 250 mm o una distanza delle

graffe = 200 mm come di consueto.
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18 Doppio strato

Tamponamento a doppio strato
Neltamponamento a doppio strato le
lastre in gessofibra FERMACELL
vengono posate con giunti sfalsati
(sfalsamento dei giunti di testa rispetto
allo strato dilastre inferiore = 200 mm).
Latecnica a giuntiincollati viene appli-
cata soltanto per lo strato a vista.

Fasi di lavoro dopo lindurimento
dell'adesivo

Aseconda della temperatura ambiente
e dellumidita dell'aria, ladesivo si
indurisce dopo 18-36 ore, e quello
fuoriuscito pud essere rimosso
completamente con una spatola oun
raschietto. In seguito siesegue la
stuccatura di finitura dei giunti e delle
teste delle viti o delle graffe con lo
stucco per giunti FERMACELL.

1200 1° strato
1200 2° strato

Dimensioniin mm

Utilizzando la tecnica del
giuntoincollato, la distanza
trale lastre nondeve
superare 1 mm.

Adesivo per giunto
parzialmente rimosso

Rasatura con stucco di finitura
parzialmente applicato



Per ottenere collegamenti privi
di difetti, nella tecnica di giunto
stuccato, deve essere utilizzato
esclusivamente lo stucco per
giunti FERMACELL

& 5-7mm

ﬁa\,

Ea-%\

Larghezza della fuga ca. 5-7 mm
o'2spessore della lastra

2.6 Giunto stuccato (su fuga aperta)
Per ottenere collegamenti privi di difetti,
nella tecnica di giunto stuccato deve
essere utilizzato esclusivamente lo
stucco per giunti FERMACELL
Aprescindere dal fatto che le lastre
in gessofibravengano avvitate o
aggraffate alla sottostruttura, deve
essere prevista una larghezza
sufficiente delle fughe tra le lastre:
-~ 5-7mm perlastreda 10 mm
012,5mm;
- 7-9mm perlastreda 15mm
018 mm;
- cioé unadimensione corrispondente
ametadello spessore della lastra
con tolleranza di+3 mm.

Versare lo stucco per giunti
inacqua

Le fughe devono essere successiva-
mente chiuse con stucco per giunti
FERMACELL. Tranne che per finiture
superficiali con spessore superiore
a4 mmnon é necessaria l'armatura
delgiunto.

Le teste delle viti e delle graffe
vengono stuccate con con lo stucco per
giunti FERMACELL o con lo stucco di
finitura FERMACELL. La lavorazione
delle fughe orizzontali delle pareti
divisorie sara realizzata come descritto
nella sezione successiva.

Prima di procedere alla stuccatura
delle fughe verificare che i bordidelle
lastre siano prividi polvere.

Sipuod eseguire la stuccatura
soltanto se le lastre montate sono

asciutte, non umide.

Giunto stuccato

Utilizzare contenitori
e attrezzi puliti

Se negli stessiambienti si prevede
anche la presenza di massetti o intonaci
realizzatia umido, l'esecuzione dei
giunti puo avvenire soltanto dopo la
completa asciugatura di questi massetti
ointonaci.

Se e previsto l'uso di conglomerato
bituminoso colato, tutti i lavoridi
stuccatura possono essere eseguiti
soltanto dopo il raffreddamento del
sottofondo.

Lo stucco pergiunti FERMACELL
viene versato in acqua pulita e lasciato
rapprendere per circa 2-5 minuti. In
sequito lo stucco deve essere mescolato
per ottenere unimpasto senza grumi,
utilizzando contenitori e attrezzi puliti.
L'utilizzo di un mescolatore meccanico
puo accelerare i tempi di presa. Ulteriori
indicazioni sulla lavorazione sono

riportate sulla confezione.
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20 Lavorazione

Lo stucco per giunti FERMACELL
deve essere fatto penetrare

completamente nella fuga.
E importante che aderisca
perfettamente ai bordi di
entrambe le lastre.

Lo stucco per giunti FERMACELL
deve essere fatto penetrare completa-

mente nella fuga. A questo scopo lo

Leirregolarita possono
essere carteggiate

stuccoviene premuto contro un bordo
della lastra e tirato verso il bordo
opposto, in altre parole i primi passaggi
del frattazzo devono essere perpendico-
larialla linea della fuga, solo successi-

vamente si "tirera” lo stucco parallela-

mente al giunto da eseguire.
Dopo che lo stucco per giunti della

prima mano si & asciugato, si pud

procedere alla stuccatura di finitura.

Eventualiirregolarita possono essere Stuccatura della fuga e dei

carteggiate dopo l'indurimento della fissaggi

prima stuccatura mediante rete o carta

abrasiva.

Spessore Consumo in kg per Consumo in kg per
della lastra m2disuperficie FERMACELL | metro lineare di giunto
10 mm 0,1 0,2

12,5mm 0,2 0,2

15mm 0,3 0,3

18 mm 0.4 0,5




2.7 Giunto con lastre “TB” abordo

ribassato

Le lastre TB (dal tedesco TrockenBau)
con bordo ribassato su 2 e 4 lati sono
disponibiliin vari formati con spessori di
12,5e 15 mm.

La profilatura del bordo consiste in
un leggero abbassamento obliquo e in
uno smusso sul bordo della lastra (vedi
foto in alto).

Lalastrain gessofibra FERMACELL
con bordo ribassato si puo utilizzare per
paretiinterne, soffitti e peril rivesti-
mento difalde inclinate del tetto.

Esecuzione dei giunti

Due lastre vengono affiancate e fissate
senza tensione coniconsueti mezzidi
collegamento e rispettando le distanze
abituali.

Nella zona del bordo ribassato deve
essere applicato un nastro per giunti,
che puo essere larete diarmatura
autoadesiva FERMACELL per lastre TB.
La rete viene applicata sul bordo
ribassato asciutto prima diiniziare la

Gamma lastre TB

m 15kg
[ ]

260x 120 cm*
280x 120 cm*
300x120cm*
254x125¢cm
275x125¢cm

Bordo ribassato

Ll

Paretidivisorie

non portanti

fase distuccatura. In seguito la parte
ribassata del bordo viene riempita con
FERMACELL stucco per giunti che deve
essere applicato esercitando una
pressione adeguata nelle maglie del
nastro diarmatura.

In alternativa possono essere appli-
cate strisce dirinforzoin carta
microforata o fibra divetro larghe da 50
a 60 mm, adatte per costruzionia secco
che sono normalmente disponibiliin
commercio. Le strisce devono essere
applicate nella prima mano di stucco
integrandole nel letto di stucco. Una
volta asciugata la prima mano, il giunto
verra lisciato con una seconda
applicazione di stucco: usare in questa
fase lo stucco per giunti FERMACELL.

Posa

La posa delle lastre TBin gessofibra
FERMACELL con bordo ribassato sara
deltipo "acorrere” sfalsato. Lo sfalsa-
mento delle lastre sara dialmeno

200 mm. Non sono ammessi giunti

incrociati!

Tipobordo TB
)

2 bordiribassati

120x120cm*
200x 120 cm*
200x 125¢cm
240x120cm*
260x120cm*
300x120cm*

4 bordiribassati

Taglifuoristandard

disponibili con tempi di consegna da concordare

Siraccomanda l'utilizzo di lastre ad
altezza di stanza.

La stuccatura dei giunti e dei mezzi di
fissaggioviene eseguita esclusivamente
con lo stucco per giunti FERMACELL
secondo le istruzioni di lavorazione che
sitrovanoin questa pubblicazione.

Nel caso di tamponamento a pil
strati, il primo strato puo essere rea-
lizzato con lastre senza bordo ribassato
e si puorinunciare alla stuccatura dei
giunti. Il secondo strato puo essere
fissato direttamente al primo. Con graffe
ad espansione, in modo indipendente
dalla sottostruttura (fissaggio “lastra su
lastra”). In questo caso il primo strato
deve essere tassativamente realizzato
con lastre di spessore almeno 12,5 mm.
Nel casoin cuinel primo strato sisiano
posate lastre in gessofibra FERMACELL
da 10 mm, i due strati dovranno essere
fissati alla sottostruttura. Lo sfalsa-
mento dei borditra le lastre del primo e
quelle del secondo strato dovra essere

dialmeno 200 mm.

Distanze dai bordi

Le lastre TBin gessofibra FERMACELL
con bordo ribassato vengono affiancate
lunaall'altra stabilendo un contatto tra
ibordi. La distanza dai bordi diviti o
graffe deve essere conforme alle regole
usate per pareti non portanti.

*Tempi di consegna da concordare. Controllare
inognicaso l'ultimo listino prezzivalido per
verificare la disponibilita aggiornata di formati
standard.

21



22 Variantid’esecuzione dei giunti

Varianti dei giunti

1.

Due bordiribassati TB con rete
d’armatura TB e stucco per giunti
FERMACELL

Due bordiribassati TB con strisce di
rinforzoin carta o fibra divetroe
stucco per giunti FERMACELL

Un bordo ribassato TB e un bordo
tagliato in cantiere e stucco per giunti
FERMACELL.

Peritaglisipossonoincidere le

lastre con FERMACELL taglialastre e
spezzarle come descritto al paragrafo
2.3.

Vantaggi del bordo ribassato
FERMACELL:

-

Posarapida e senza fuga delle lastre
in gessofibra FERMACELL
Facile realizzazione di superfici piane

%3 deifissaggi vengono chiusiin una

sola passata con la stuccatura del

giunto

Lavorazione "a correre” grazie al

bordo ribassato continuo su 4 lati

Dimensioniin mm

Variante di giunto 1:
Due bordi ribassati TB con nastro d’armatura
TB e stucco per giunti FERMACELL

Variante di giunto 2:

Due bordi ribassati TB con strisce di rinforzo
in carta o fibra di vetro e stucco per giunti
FERMACELL

Variante di giunto 3:

Unbordo ribassato TB e un bordo tagliato
in cantiere e stucco per giunti FERMACELL.
In questo caso si lascia una fuga di 5 mm ca.



2.8 Giunti orizzontali

[ giunti orizzontali possono indebolire la
stabilita delle strutture a secco (come
pareti divisorie non portanti, contropa-
retiautoportanti, pareti tagliafuoco,
velette e rivestimenti di travi/pilastri] e
in generale possono provocare costi
aggiuntivi. Pertanto dovrebbero essere
evitati o almeno minimizzati e si
dovrebbero utilizzare lastre a tutta
altezza. Tuttavia, se i giunti dovessero
essere necessariin pareti soggette ad
elevate sollecitazioni, si consiglia di
disporlinella parte alta della parete

stessa.

In caso di tamponamento a uno
strato, il giunto orizzontale viene
realizzato come giunto incollato, come
fuga stuccata o come giunto di testa con
lastre TB a bordo ribassato. In caso di
tamponamento con due o piu lastre, i
giuntiorizzontali degli strati inferiori
vengono realizzati accostando
semplicemente il bordi, mentre i giunti
orizzontali degli strati esterni (quelli “a
vista”), sono eseguiti con le tecniche del
giuntoincollato, delle fuga stuccata o
come giunto di testa se si utilizzano

lastre TB a bordo ribassato, in

Giuntoincollato senza supporto

Giuntiorizzontali 23

conformita alle nostre raccomandazioni
dei paragrafi precedenti. In generale si
deve mantenere uno sfalsamento dei
giunti fra strato superiore e inferiore
della lastra= 200 mm.

Aseconda dellatemperatura
ambiente e dell'umidita dell'aria,
'adesivo siindurisce dopo 18-36 ore, e
quello fuoriuscito, put essere
facilmente rimosso completamente con
una spatola o unraschietto prima
dellindurimento definitivo. In seguito si
esegue la stuccatura difinitura dei
giunti e delle teste diviti o graffe con lo
stucco per giunti FERMACELL.

€
£
%
@
IS
L
X -1
L

> 200 mm

1° strato [interno) unito con

giunto di testa
2° strato (esterno) incollato

| bordi orizzontali delle lastre
devono essere perfetta-
mente puliti dalla polvere
prima dell’applicazione
dell’adesivo per giunti.



24 Elementidivisori

3. Paretidivisorie interne

non portanti

3.1 Definizioni

Le paretidivisorie interne non portanti
sono, secondo la normativa DIN 4103,
elementiche sitrovano all'internodiun
impianto costruttivo e svolgono una
funzione distributiva dei diversiambienti
non contribuendo comunque alla statica
delfabbricato. La stabilita delle pareti
divisorie € assicurata soltanto dal loro
collegamento agli elementi costruttivi
adiacenti.

Le paretidivisorie possono essere
integrate nella costruzione in modo
stabile o in maniera tale da essere
facilmente rimovibili. Possono essere
rivestite con uno o piu stratie, nel
rispetto delle corrispondente alle
norme vigenti, possono soddisfare
esigenze di protezione al fuoco,
isolamento acustico e/o termico e
risolvere problemiconnessialla

presenza di umidita.

3.2Campidiapplicazione
In conformita ai diversirequisiti, la
norma DIN 4103 distingue fra due campi

diapplicazione:

Campo diapplicazione:

Zone con ridotto assembramento di
persone: appartamenti, uffici, stanze
dialberghiod ospedalie locali con

destinazioni affini, inclusi i corridoi.

Campo diapplicazionell:
Zone con grandiassembramentidi
persone: grandi sale perriunioni, aule
scolastiche, auditori, locali di esposi-
zione e vendita e locali con destinazioni
affini.

| datirelativi alle altezze massime di
montaggio delle varie paretidivisorie
FERMACELL perilcampodiappli-
cazione | e ll sono contenuti negli
opuscoli "Costruzioni FERMACELL per
parete, soffitto e pavimento”.
Consultare il sito internet
www.fermacell.it perindicazioni

aggiornate o contattare i nostri uffici.

3.3 Requisiti

Le paretidivisorie e i loro collegamenti
agli elementi costruttiviadiacenti
devono essere realizzati in modo tale da
resistere alle sollecitazioni statiche
(prevalentemente fisse) e alle solleci-
tazionid'urto come possono verificarsi
nelle condizionid’uso previste.

Oltre al loro carico proprio, compresi
lintonaco o altri eventuali rivestimenti,
le paretidivisorie devono poter soste-
nere carichiagentisulla loro superficie
eappoggiarsi ad altrielementi
costruttivi portanti, come paretie
soffitto e possono anche assumere una
funzione di sicurezza contro la caduta di

persone o cose.

3.4 Provadelle sollecitazionid'urto
(urto da corpo molle/duro)

La prova e la certificazione del carico
d’urto e dell'urto sia da corpo molle che
duro su pareti divisorie FERMACELL
sono state eseguite sulla base della
norma DIN 4103 Parte 1.

Prova di urto da corpo molle

La prova diurto da corpo molle per
valutare ilcomportamento delle pareti
divisorie, viene eseguita tramite la
pressione progressiva di un carico quasi
statico. Un urto da corpo molle su pareti
divisorie leggere puo essere costituito,
ad esempio, dall'urto di una persona
(per caduta daunascalaodaun
ponteggio) oppure, in caso d'incendio,
dalla pressione causata dal panico delle
persone sulle pareti che delimitano una
via di fuga.

La verifica di queste sollecitazioni
d’urto e stata eseguita su una parete
divisoria FERMACELL con tampona-
mento a uno strato (spessore della
lastra 12,5 mm) con una sottostruttura
metallica formata da montantia
C100x0,6 mmeguideaU100x0,6 mm.
Interasse dei montantia C verticali
62,5cm. Altezza della parete di prova
300 cm.



Esempio urto
da corpo molle

Provadiurto da corpo molle
secondo DIN 4103

Urto da corpo molle

kN

AJ Carico applicato in corrispondenza dei montanti fino a flessione della parete=5mm 1,119

BJ Carico applicato nell'interasse tra i montanti fino a flessione della parete =5 mm 0,605

C) Carico applicato nell'interasse tra i montanti fino a rottura della lastra 1,505

62,5¢cm

P

(-

A B)

(1) FERMACELL 12,5mm
[2) Montante 100x 0,6 mm

(1)

7//
7/,

70/

0,9m

77777
o
o

h =300cm

a =Flessione della parete divisoria e della
lastra fino a 5 mm/fino a rottura

F =Carico applicato con cilindretto @ 50 mm

ILcarico F & stato applicato ad una
quota di 90 cm dal pavimento in maniera
perpendicolare alla parete.

La sollecitazione e stata applicata
inizialmente in corrispondenza dei
montantia C verticalie, successiva-
mente, sulla lastra tra due montanti
consecutivi postiad interasse di 625
mm. Il carico e stato applicato mediante
un cilindretto pneumatico con diametro
di 50 mm. Nella zona della sottostrut-
tura, durante la prima prova, il carico &

stato applicato finché la parete divisoria

non ha manifestato una freccia di5 mm
rispetto all'asse verticale. Lo stesso
criterio e stato utilizzato durante la
seconda prova; in quel caso, la forza e
stata esercitata nella zona centrale
della parete, ossia a meta dell'interasse
fraimontantia C. Una terza prova,
anch’essanella zona centrale, € stata
condotta finché non si & verificata una
rottura nella lastra. | carichiin kN che
sono stati necessari per ottenere le
deformazioni previste dallaNormaola
rottura della lastra, sono indicati nella

tabellain alto.
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26 Urtodacorpoduro

62,5¢cm
ﬁL
o
Verifica diurto
£
duro (in conformita P S
aDIN4103) =
Punti d’impatto
dellasferasulla ®
lastra —
Esempio di sollecitazione s IS Ss s .
d’urto (urto duro) ///////////////
T
|
|
|
|
: Altezza di caduta
| 500cm
|
|
Dopo l'indurimento dello ?flfgra *
stucco per giunti —
FERMACELL, la parte della ,:/:,:,:,:,:,:,:/,
parete danneggiata
riacquista la suaresistenza
oL 1°urto della sfera . c
iniziale | S— :¢§
| o
i i
I2° urto della sfera .
£
I I E
| | o
Prova di urto da corpo duro e mobiliin genere. Aconclusione della seconda prova,
Come per la prova e la certificazione di In conformita alla norma, sull'og- sul campione in gessofibra
urto morbido, anche la prova di urto getto di prova appoggiato piatto sul FERMACELL da 12,5 mm, si e accertata
duro awviene sulla base dellanorma pavimento e avente una dimensione di la formazione di una cavillatura, ma non
DIN 4103 Parte 1. Viene verificato il 120x 62,5 cm, viene lasciata cadere da la perforazione della lastra. e bene
comportamento della parete divisoria un‘altezza di 5 metriuna sfera di acciaio sottolinenare che undannoin esercizio
con riferimento alla distruzione limitata del pesodi1kg. | puntidimpatto diquestotipo non avrebbe comportato
e locale. Unurtoduro su pareti divisorie sull'oggetto devono essere ben indicati comunque la sostituzione della lastra.
leggere ¢ riconducibile ad esempio, ad nel rapporto diprova. La semplice stuccatura della parte
unimpatto causato dalle parti Dopoil primo impatto la prova e incrinata con lo stucco per giunti
metalliche di una sedia a rotelle eseguita nuovamente facendo cadere FERMACELL, avrebbe restituito alla
odiun letto mobile da ospedale, dalla la sfera sul medesimo punto del primo sezione danneggiata la suaresistenza

movimentazione diarmadi test. originale.



4. Cantiere, fasi di montaggio

4.1 Condizioni generali di lavorazione
Come tuttii materiali utilizzati nella
costruzione, anche le lastre in gesso-
fibora FERMACELL sono soggette aun
processo didilatazione e contrazione
dovuto all'influenza di temperatura

e umidita.

Per eseguire dei lavori di costruzione
asecco “aregolad’arte”in pareti,
soffitti e pavimenti, & necessario rispet-
tare le condizioni di lavoro descritte in
seguito.

Le lastrein gessofibra FERMACELL
eicomponentitamponati con
FERMACELL non devono essere mon-
tati con un'umidita relativa media
dell'aria= 80 %.

Perragioni tecniche di lavorazione,
l'incollaggio delle lastre in gessofibra
FERMACELL deve avvenire con un'umi-
dita relativa mediadell'aria= 80 % e
unatemperatura ambiente dialmeno
+5°C. Latemperatura dell'adesivo deve
essere= +10°C. Le lastre si devono
adattare alle condizioni climatiche
ambientali che, anche nelle 12 ore
successive all'incollaggio, non devono
modificarsi in modo sostanziale. Valori
inferiori della temperatura e dell'umi-
dita relativa dell'aria allungano i tempi
diindurimento. Il gelo durante il tras-
porto e lo stoccaggio non danneggia
l'adesivo per giunti FERMACELL.

La stuccatura dei giunti FERMACELL
deve essere effettuata soltanto con
un’'umidita relativa media dell'aria
< 70 % [corrispondente a un'umidita
residua risultante della lastra=< 1,3 %)
e dopo linstallazione degli elementi per
parete e soffitto. La temperatura
ambiente deve essere = + 5 °C.

Per le stuccature di finitura valgono
le stesse condizioni di lavorazione.

Gliintonaci/sottofondi realizzati per
via umida devono essere esequiti ed
asciutti prima del montaggio dei sistemi
FERMACELL e in ognicaso prima dei
lavoridi stuccatura con stucco per giunti
e stucco difinitura. Lumidita della
struttura, infatti, ostacola l'asciugatura
dello stucco e ha come conseguenza
l'allungamento delle lastre.

[Lconglomerato bituminoso colato a
caldo deve essere applicato prima della
stuccatura dei giuntidelle lastre, dal
momento che, per le tensioni dovute
all'effetto dei calore, nell'area inferiore
della parete i giunti possono rompersi.

Nella tecnica a giuntiincollati, il
conglomerato bituminoso colato a caldo
puo essere applicato in un momento
successivo. Tuttavia, in tal caso occorre
provvedere all’'eliminazione del calore
e allaventilazione.

ILriscaldamento con bruciatoria gas
puo provocare danni peril rischio di
formazione di condensa. Cio vale in
primo luogo per gliinterni freddi degli
edifici, con cattiva aerazione.

Bisogna evitare un riscaldamento
brusco e repentino.

Le fasidel cantiere

4.2 Misurazione e tracciamento
Gliassidelle pareti devono essere
misuratiin conformita al progetto e
marcati sul pavimento con una corda
battiquota. Se ilmontaggio della parete
nonviene eseguito subito dopo la
misurazione, occorre garantire una
marcatura durevole.

In sequito gli assidelle pareti devono
essere trasferiti dal pavimento al
soffitto con l'ausilio di un filo a piombo
oppure diun livella telescopica a bolla
d'aria. Nel caso di oggettidigrandi
dimensioni si raccomanda limpiego
diuntracciatore laser.

Devono essere misurati e marcati
sul pavimento anche telaidelle porte
e colonne portanti per carichi sospesi
alle pareti; tali strutture devono essere
messe in opera contestualmente alla
realizzazione delle orditure delle pareti
ma solo dopo la chiusura di eventuali
passaggi a soffitto o pavimento di

canalizzazioniverticali.

Definizione dell’asse di allineamento della
parete con corda o tracciatore laser per edilizia
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28 Fissaggio orditura metallica

4.3 Fissaggio delle guide a pavimento e
soffitto

Siraccomanda di utilizzare profili
metallici marchiatiCE a Norma EN
14195

Le guide a U devono essere fissate
sulla posizione battuta come asse della
parete, perpendicolarmente alla parete
e su una linea retta continua (fig. a). Per
questa operazione devono essere
impiegatiidonei mezzi difissaggio,
come tasselli con viti. Il collegamento
verticale alla parete deve avvenire di
preferenza con l'utilizzo di montantia C
(fig. b).

La distanza dei puntidi fissaggio deve
essere 70 cmal massimo nell'area
orizzontale e 100 cm al massimo
nell'area verticale. In caso dielementi
costruttiviin appoggio a superficinon
perfettamente piane o con elevate
esigenze diisolamento acustico, le

distanze dei puntidifissaggio devono

b.Fissaggio dei
montantia “C” su
parete piena previa
posa di strisce
perimetraliisolanti

a.Posadelle guide a “U”
sul pavimento su strisce

perimetraliisolanti

essere ridotte.

Agaranzia del rispetto dei requisiti
diprotezione al fuoco e isolamento
acustico, i collegamenti devono essere
realizzati a tenuta con l'impiego di
materialiidonei, ad esempio strisce di
lana minerale
o con nastrovinilico monoadesivo.

Per paretidivisorie con esigenze di
protezione al fuoco non possono essere
impiegati materiali infiammabili, In
ognicaso, qualora fosse richiesto il
requisito di resistenza al fuoco per le
paretiin gessofibra di tipo portante, le
modalita di posa ed ogni particolare
costruttivo dovra riprodurre fedelmente
il sistema testato secondo le normative
vigentiin materia di protezione passiva
(sivedaancheil Par. 7.10eil Cap 13).
Nel caso di orditure doppie vengono
montate due sottostrutture separate,
disposte parallelamente, dove i profili a
U applicati formano la guida orizzontale

per le due serie di montantiverticali.



c. Montaggio dei montantia “C”

4.4 Posadei montantia "C"

I montantia C devono essere inseriti a
piombo nelle guide a U fissate al soffitto
e al pavimento.

Non e consentito un fissaggio o un
collegamento meccanicodiguidea U
e montantia C fra loro.

I’ montanti vengono prima collocati
all'incirca con l'interasse desiderato,
poi, durante la fase di fissaggio delle
prime lastre su uno dei due lati della
struttura, viene eseguito l'esatto
allineamento a piombo. Devono essere
rispettati, in funzione dello spessore
delle lastre, gli interassi riportati nella
tabella successiva,.

ILtaglio longitudinale dei montanti
a Cdeve esserein modo da garantire
una distanza dicirca 15mmdall’intra-

dosso della guida a soffitto. In basso, i

500 625

Fissaggio orditura metallica

Possibilita di prolungamento di 2 montantia "C”

1) scatolati

I\ 1
| 4
i |
ig g

2) uniti di testa
e scatolati con

3) uniti di testa
e collegaticon

| montanteaC “| guidaaU
4 N supplemen- supplemen-
tare tare

Sfalsare i giuntidei profilatiin altezza. Collegare meccanicamente nella zona di sovrapposizione.

d.Prolunga verticale dei montantia “C”

montantidevono regolarmente
appoggiarsisullaguidaa U fissataa
pavimento.

Avolte puo rendersi necessario un
prolungamento dei montantia C. A
questo scopo, procedere come illustrato
nellatabellain basso
adestra.

Se ad una parete a grande altezza e
richiesto un elevato potere fonoisolante,
fra montantia C dispostiin modo
parallelo devono essere fissate delle
strisce isolanti autoadesive come
elementidistanziatori. Se le due file di
montanti devono essere posizionate a
distanze maggiori, ad esempio per
motivi legati alla presenza diimpianti,
sideve garantire una stabilita
sufficiente della partizione mediante la
scelta di sezioniidonee dei profili

750 9007

1) I'dativalgono per condizioni climatiche ambientali stabili con umidita relativa dell'aria fino a 80 %.
2] In base a un certificato statico separato, con una parete divisoria 15 33 per la lastra FERMACELL

con spessore 18 mm puo essere scelto un interasse della sottostruttura di 1000 mm.

Non e consentito un fissaggio
oun collegamento meccanico
delle guidea “U” e dei
montantia “C” fra loro.

oppure tramite altre misure supple-

mentaridi puntellamento finalizzate

comunque ad aumentare l'inerzia

complessiva del sistema.
Sidistinguono tre variantidi costru-

zioni con doppia orditura parallela:

- Paretiadoppiaorditura parallelain
acciaioin cuile orditure sono
collegate con strisce insonorizzanti
autoadesive.

- Paretiadoppia orditura parallela in

acciaioin cui le orditure non hanno

collegamenti. (orditure desolidariz-
zate)

Paretia doppia orditura parallelain

1

acciaioin cui le orditure sono
collegate con porzionidilastra,
piattine inacciaio o pezzi di profili.

Larghezza dorso

Sovrapposizione S

montante in mm inmm
50 = 50cm
75 = 75cm

100 =100cm
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30 Orditureinlegno

4.5 Posa delle sottostrutture in legno
[llegname impiegato nei sistemia secco
in gessofibra deve essere massello di
conifera conforme alla Norma EN
14081-1, Classe di portata C24 o,
equivalentemente, legname da
costruzione secondo DIN 4074 Parte 1,
legno della classe S 10 in conformita

a DIN 1052 GKII. I montanti devono
essere inseriti fra i profili guida fissatia
pavimento e soffitto, allineati a piombo,
su interassi esatti e fissati alle strutture
circostanti con chiodiappropriati o
angolari metallici. Gliinterassi devono
essere desuntidalla tabella alla pagina
precedente. Con doppia orditura di
legno, procedere in modo analogo a
quanto descritto nel paragrafo 4.4.

4.6 Montaggio delle installazioni
elettriche

Le installazionielettriche possono
essere posate siainverticale chein
orizzontale neivuoti delle pareti
divisorie FERMACELL prima dell'appli-
cazione del materiale isolante.

Poiché a questo proposito devono
essererispettate determinate regole e
disposizioni, e preferibile far eseguire

il lavoro d'installazione a ditte specializ-

Disegnorif. a)

Disegnorif. b)

Materiale
isolante

Scatola
elettrica per
paretileggere

Malta di
gesso

Scatola
elettrica per
paretileggere

Montaggio delle
sottostrutture di legno
con chiodi senza testa
o angolariinacciaio

zate. Peripassaggiorizzontali dei cavi, i
montantia C devono essere prowvisti di
appositiritaglisul dorso. Nel caso di
sottostrutture dilegno devono essere
realizzatiintaglio fori. Le aperture nelle
lastre in gessofibra FERMACELL perle
normali prese in parete a intercapedine
vengono realizzate con campane,
supportimandrini o fresatrici apposite,
altriritagli e aperture perinstallazioni
speciali si possono realizzare con
carotatrici o seghetti elettrici.

Se le paretidivisorie presentano
esigenze particolari di protezione al
fuoco e isolamento acustico, nelle zone
dove sono previste aperture per il
passaggio o l'applicazione d'impianti,
devono essere adottati provvedimenti per

non pregiudicarne le proprieta fisiche.

Resistenza alla formazione diarco
fotovoltaico

Le lastre in gessofibra FERMACELL
sono classificate come resistentiad arco
elettrico secondo la norma VDE 0303,
Parte 5, Livello 4. Questo significa, ad
esempio, che sono idonee per limpiego
come separazione non infliammabile fra
materiali da costruzione inflammabili e

cassette di connessione domestiche.

Prese di corrente/interruttori/
distributori
Prese dicorrente, interruttori, distri-
butoriecc. possono essere montati
nelle paretidivisorie (tamponate su
entrambiilati) in qualsiasi posizione,
ma non in posizione speculare.
A questo riguardo occorre osservare
gquanto segue:
a) Pareti con materiale isolante
secondo DIN 4102 Parte 4
(punto di fusione = 1000 °C]).
Gli stratiisolanti necessari per la
protezione antincendio devono
essere rispettati, ma possono essere
compressia 30 mm.
b

Pareti con altri materialiisolantio
senza materiale isolante.

Le prese devono essere rivestite con
malta di gesso (spessore circa 20 mm)
o circondate con lastre in gesso.

c) Prevedere l'impiego di dispositivi
certificati perapplicazionisu
gessofibrain caso di compartimen-
tazione al fuoco.



4.7 Montaggio degliimpianti sanitari
Gliimpianti sanitari possono essere
installati neivuoti delle paretidivisorie
FERMACELL prima del tamponamento
e prima dell'applicazione dei materiali
isolanti. Poiché a questo proposito
devono essere rispettate determinate
regole, questilavori € opportuno siano
eseguitida artigiani specializzati.

Le tubazionidegliimpianti, inclusi
i rivestimentiisolanti, determinano a
seconda del loro diametro lo spessore
deldorso dei montantia C e, dunque,
lo spessore delle pareti divisorie
FERMACELL. In presenza di tubazioni
di grandi dimensioni devono essere
realizzate costruzionia doppia orditura
oppure pareti perinstallazioni secondo
il paragrafo7.407.6.

Per motividiisolamento acustico -
ad esempio riduzione dei rumoridi
scorrimento - i fissaggi dei tubi alla
sottostruttura devono essere separati
mediante stratiintermedi digomma,
feltro e o prodotti simili. L diametro del
foro nella lastrain gessofibra deve
essere maggiore dialmeno 10mm
rispetto a quello della tubazione. |
passaggi nelle paretidevono essere
sigillati perfettamente rispetto
albordo della lastra con un materiale

idoneo.

Sezionisuldorso delle orditure
metalliche

Dimensione massima del ritaglio:
- Larghezza

} < hst[dimensione dorso)
- Altezza

Condizioni supplementari:

- Campodiapplicazione: apparta-
menti, alberghi, stanze d'ospedale)

- Altezza della paretefinoa3,0m

- Condimensione deldorsodi 50 mm
& necessario un tamponamento con

doppia lastra.

Larghezza Tamponamento = Numero massimo Dimensione
montanti diaperture, dei ritagli: T
aCinmm consigliate altezza ritaglio H %
= dimensione dorso h 2
=
75/100 uno strato 1 ogni montante E
[0
75/100 piu strati 2 ogni montante <
50 piu strati 1 ogni montante Dimensione dorso hg

Le aperture indicate nella tabella possono essere previste in aggiunta alle normali perforazioni. | tagli nei

montanti possono anche essere eseguite conformemente alla norma DIN 18182 Parte 1, Tabella 1,

colonna 11.

Impianti 31

4.8 Misure diisolamento acustico delle
tubazioni

| passaggi per cavi e tubi degli impianti
domestici devono essere realizzatia
tenuta diaria e rumore. | tubi devono
essere prowisti di fascette isolanti e non
possono venire a contatto con lastre
dirivestimento della parete o con la
sottostruttura.

Le guarnizionidevono essere mon-
tate isolate acusticamente sequendo le
indicazionidel produttore. Le prese
devono essere collocate sfalsate di
almeno un montante e non possono
essere contrapposte. Dietro alle prese si
raccomanda la posa di materiale
isolante.
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Isolamento

guideaU

Tamponamento
semplice con
gessofibra
FERMACELL.

I montantia C non
vengono fissatialle

orizzontali.

AN

Posizionamento delle lastre
in gessofibra FERMACELL
su sottostruttura metallica

4.9 Posa dei materialiisolanti

Neivuoti delle pareti divisorie
FERMACELL, se necessario, possono
essere utilizzati dei materiali isolanti, di
preferenzain forma di pannelli.

Lo spessore e il peso specifico
apparente dell'isolante sono diversia
seconda delle esigenze di protezione al
fuoco o isolamento termico e/o acustico.
Lo spessore minimo deve comunque
essere di 40 mm. Nel caso di sistemi con
funzione di protezione al fuoco, devono
essere utilizzatii materiali conformi per
tipo, spessore e densita a quelli
impiegati nei rapporti di prova.

I materialiisolanti devono essere

posati occupando perintero lintercape-

Tamponamento doppio con
gessofibra FERMACELL.

Lo strato di lastre esterno
puo essere avvitato alla sotto-
struttura o in alternativa, col
metodo “lastra su lastra”
aggraffato o awvitato sullo
strato di lastre sottostanti
senza curarsi della sotto-
struttura.

dine della parete, unitidiuntestaa
tenuta e e collocatiin modo da
mantenere la posizione nel tempo.
Fessure o forinel materiale isolante
riducono la protezione al fuoco, e le
prestazioni termiche ed acustiche. Gli
stratidoppidevono essere posatiin
modo sfalsato.

4.10 Tamponamento della sotto-
struttura

[Ltamponamento della sottostruttura
puo essere eseguito con lastre
FERMACELL Gessofibraa uno strato
oppure a due strati per ciascun lato
della parete, in funzione dell'altezza

della partizione e degli eventuali

Applicazione del
materiale isolante

requisiti di protezione al fuoco,
fonoisolamento e isolamento termico
richiesti.

ILfissaggio del tamponamento ai
montantia C o alle sottostrutture di
legno viene effettuato con viti autofilet-
tanti FERMACELL (senza foratura
preliminare!) o graffe, siveda a questo
proposito il paragrafo 2.4.

La collocazione delle lastre in
gessofibra FERMACELL sulla sotto-
struttura neltamponamento semplice
awviene simmetricamente suidue lati
dell'orditura, mentre nel tampona-
mento doppio lo strato esterno &
montato sfalsato rispetto a quello

inferiore.



Tamponamento della
sottostruttura metallica

Fissaggio con sparagraffe

Avvitare iltamponamento
solo sui montantia “C”, non
sulle guide a “U” orizzontali.

Tamponamento

Fissaggio con avvitatore
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Posizione dei giunti delle lastre nel
tamponamento FERMACELL a uno strato

Posizione dei giunti delle lastre nel
tamponamento FERMACELL a doppio strato

Sequenza di avvitamento per il fissaggio delle
lastre in gessofibra FERMACELL su sottostrut-
tura di metallo con adozione della tecnica a giunto
incollato e utilizzo del sollevatore per lastre
(vale anche per stratiinferiori delle lastre in
pareti tamponate con piu strati). Se il montaggio
delle lastre avviene con “sostegno unilaterale”,
le viti vengono fissate verticalmente dall’alto
verso il basso, vedere anche il paragrafo 2.5

Nei disegni e riportata la disposizione
delleviti autofilettanti FERMACELL e la
sequenza di avitamento sui montantia
C.Ledistanze e ledimensioni dei mezzi
di fissaggio (viti, graffe] sono riportati

nella tabella del paragrafo 2.4.

Normalmente le lastre in gessofibra
FERMACELL vengono montate vertical-
mente alla sottostruttura. La lunghezza
delle lastre corrisponde all'altezza della
stanza meno il giunto di raccordo
superiore e inferiore. Devono essere
evitati giunti orizzontali. Se questi ultimi

dovessero tuttavia rendersi necessari, i

T2 200mm |

4

L

1>200/mm

+

giuntifra le singole lastre devono essere
sfalsatidialmeno 200 mm.
Non sono ammessi giunti incrociati.

I giunti orizzontali nelle pareti
divisorie FERMACELL devono essere
realizzati come giunti incollati, come

descritto nel paragrafo 2.8.
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34 Finiture

5. Trattamento delle superfici

5.1 Preparazione del supporto

Prima diiniziare il lavoro, per esempio

la tinteggiatura, la posa delle piastrelle

o della moquette, occorre verificare l'ido-

neita della superficie da trattare. Tutta

la superficie, inclusiigiunti, deve essere
asciutta, stabile e priva di macchie e pol-
vere. In particolare, si deve avere cura che:

- siano eliminatigli eventuali schizzidi
gesso, malta ecc.-,

- graffi, giunti ecc. siano stuccati con
stucco per giuntio difinitura
FERMACELL-,

- tuttiipuntistuccati siano lisci (se
necessario carteggiare per levigare
e correggere le imperfezionil-,

- tutte le superficidelle lastre, i giunti
e i puntistuccati, siano uniforme-
mente asciutti-,

-~ nonvisiano residuidipolvere -.

Le lastre in gessofibra FERMACELL
sono giaimpregnate suamboilatiin
fabbrica. Altre mani difondo sono
necessarie soltanto se richieste dal
fornitore del sistema (per es. in caso di
intonaco sottile o a rilievo, rivestimento
con colore o colle per piastrelle) per
applicazionisulle lastre in gessofibra.
Sidevono utilizzare mani difondo con
scarso contenuto diacqua. Nei sistemi
apil mani, rispettare i tempi di essic-

cazione indicatidal produttore.

5.2 Condizioni del cantiere
Prima diprocedere con il trattamento
delle superfici, lumidita della lastra in
gessofibra FERMACELL, inclusa
un’eventuale mano di fondo, deve
essereinferiorea 1,3 %. Questo livello di
umidita e raggiunto entro 48 ore se, in
questo arco di tempo, lumidita dell'aria
einferioreal 70 % e la temperatura
atmosferica e superiorea 15 °C.

Tutte le finiture e gli intonaci applicati
devono essere asciutti e la superficie

deve essere priva di polvere.

5.3 Tinteggiature

Per tinteggiare sulle lastrein
gessofibra FERMACELL si possono
utilizzare tutte le pitture comunemente
reperibiliin commercio, come quellea
base di lattice, le idropitture o gli smalti.
Le pitture minerali, peres. aisilicatioa
base di calce, possono essere applicate
suFERMACELL soltanto se indicate dal
produttore per le lastre in gesso. Nelle
pitture a base di lattice occorre prestare
attenzione al rispettivo potere coprente.
ILtrattamento con rulli in pelo diagnello
o materiale plastico espanso deve
essere scelto in base al materiale di
copertura.

Per le superfici di particolare pres-
tigio, ad esempio superfici brillanti od
opache strutturate, deve essere eseguita
preliminarmente unarasatura di tutte
le superfici con lo stucco perfinitura
FERMACELL (vedere paragrafo 5.7
“Rasatura delle superfici”).

Per ottenere superfici ruvide (p.es.
abucciad'arancia, graffiate, sabbiate,
ecc.), sidevono scegliere pitture strutturali
o pitture con proprieta riempitive (sistema
ditinteggiatura con fondo al quarzo).

[Lcolore deve essere applicato in alme-
no due mani secondo le indicazioni del
produttore. Se necessario, eseguire prima
un campione della pittura finita. Rispetta-

reinognicaso le avwertenze del produttore.

5.4 Tappezzeria
Tuttiitipidi carta da parati—anche con
fibre ruvide - possono essere applicati
utilizzando le comuni colle da tappez-
ziere. Non € necessario usare una mano
difondo apposita per la sostituzione
della tappezzeria. Neilavoridi ristruttu-
razione, togliendo la carta da parati non
si provocano danneggiamentialla
superficie di FERMACELL Gessofibra.
Le manidifondo sulle lastre in
FERMACELL Gessofibra sono neces-
sarie soltanto
- serichieste dal produttore
dell'adesivo (indipendentemente dal
tipo di tappezzeria).
- incasodicarte da paratidiun certo

spessore, per es. vinile.

5.5 Intonaci e finiture decorative

Le superfici FERMACELL possono
essere trattate con finiture ad intonaco
conspessore finoa 4 mm. In questo
caso se stata usata la tecnica dei giunti
stuccati, sideve rinforzare il giunto con
il nastro diarmatura FERMACELL in
TNT per giunto stuccato. Per fissare il
nastro si deve utilizzare una colla bianca
(colla tipo PVAC per legno), senza
necessita di stuccatura successiva. In
casodigiuntoincollato non e necessaria
l'armatura dei giunti.

Nella zona dei raccordid’angolo e dei
raccordi con la muratura, lintonaco o la
finitura decorativa deve essere
accuratamente separata mediante un
taglio con la cazzuola.

Per le lastre in gesso possono essere
utilizzati sia intonaci con leganti mine-
rali, sia intonaci con resina, rispettando
sempre le istruzionidilavorazione del
produttore. Siraccomanda l'applica-
zione di manidifondo appositamente
indicate periltipo difinitura scelta.

Tinteggiatura

Ulteriori dettagli sulla qualita dei
trattamenti delle superfici si trovano
sulla scheda tecnica “Qualita di
finitura su lastre FERMACELL
Gessofibra”. Come qualita standard
si considera la qualita QF 2. Bave,
rigature, bolle, segni di stuccatura

e simili che possono verificarsi
durante la stuccatura devono essere
rettificati o stuccati dal posatore,
senza intaccare la superficie delle
lastre.
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FERMACELL 12,5mm

Guaina liquida
o colla sigillante

Adesivo per piastrelle
Piastrella

Impermeabilizzazione elastica (peres.
silicone; resistenza alla dilatazione > 20 %)

= Lastra preaccoppiata per

A

sottofondo FERMACELL
2E 14 (20mm di gessofibra +
30 mm di polistirene espanso)

/1 Striscia isolante perimetrale

=

1L

I
7

5.6 Mattonelle/piastrelle
Sulle lastre FERMACELL si possono

fissare tutti | tipi di piastrelle in materiali

c. Tappezzeria

ceramici e sintetici, senza alcuna
difficolta, con la normale posa mediante
collante. Verificare le indicazioni del
produttore prima diapplicare collantia
polvere cementizia con additivi plastici.
Applicare una mano di fondo se viene
richiesta dal produttore dell'adesivo per
le applicazionisulle lastre in gesso. La
mano di fondo deve essere perfetta-
mente asciutta [generalmente
occorrono 24 h) prima di posare le
piastrelle. Si devono utilizzare collanti
per piastrelle con scarso contenuto
d’acqua, peres. polvere cementizia con
additivi plastici (le cosiddette colle
flessibili). Non sideve effettuare la
bagnatura preliminare delle piastrelle. Il
lato daincollare delle piastrelle deve
trovarsi conalmeno 1'80 % della
superficie nel letto di collante. La colla

per piastrelle deve essere asciutta,

L—F——r I

b. Piastrellatura

15cm)—

Zona soggetta a
contatto prolungato
con l'acqua

a.Raccordo parete-sottofondo
inunazonasoggetta
all'esposizione direttadell'acqua.

Zona soggetta a contatto
limitato con l'acqua

d. Locali umidi: l'impermeabilizzazione é diversificata in base
all’esposizione all’acqua.

prima di eseguire le fughe (tempo di
essiccazione generalmente 48 h). Per le
fughe, si devono utilizzare malte flessibili
per giunti.

In caso di superfici soggette alla
presenza d’acqua, come nell'area della
doccia e della vasca da bagno, e neces-
sario applicare unaimpermeabilizza-
zione supplementare. A questo scopo si
possono utilizzare sistemidiimpermea-
bilizzazione completi oppure guaine
sigillanti liquide unitamente a collantia
polvere cementizia con additivi plastici.
Le superfici delle pareti retrostanti docce
evasche da bagno, devono essere
ermetizzate e protette contro la
penetrazione diacqua finoaun’altezza di
2,0 m a partire dal fondo della vasca o del
piatto doccia. E opportuno che la
superficie trattata venga estesa per
alcunicm ai latideidue sanitarioltre la
loro sagoma (vedifigurain alto a destra).
Sulla colonna doccia, lermetizzazione

deve proseguire peralmeno 30 cmoltre

la testa della doccia. Le zone d'angolo,
glispigolie | passaggi di tubazionio
impiantiin genere devono essere
prowviste di nastri o guarnizioni di tenuta
come parte integrante del sistema
impermeabilizzante. Inoltre lintera zona
delbattiscopa delle paretiin una stanza
con doccia o vasca deve essere
ermetizzatafinoa 15 cmoltre il filo del
pavimento finito come misura di
protezione contro eventuale umidita di
risalita dal pavimento. In questo caso
devono essere rispettate le istruzioni per
la posa del produttore del sigillante.
[Ltamponamento delle pareti e delle
contropareti autoportanti € composto da
uno o due stratidilastre in gessofibra
FERMACELL. Linterasse della sotto-
struttura non puo superare il seguente
fattore: 50 x spessore lastra: cioé
- conuno spessore della lastra 10 mm
interasse sottostruttura= max. 50 cm
- conuno spessore della lastra 12,5 mm

interasse sottostruttura=max. 62,5cm
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Soluzioni dettagliate periraccordi
in zona ad elevata umidita

Raccordo a parete di

. docce/vasche da bagno.

171 Guaina sigillante liquida Raccordo alla parete

o collante ermetico Guaina sigillante liquida divisoria FERMACELL con

Nastro elastico sigillante # o collante ermetico tamponamento a uno

Colla per piastrelle i .

Piastrella N i gi";irfé‘f{ap'asne“e strato

sigillante. per es. silicone ; Impermeabilizzazione prima della

piastrellatura

Impermeabilizzazione dopo la
piastrellatura, peres. silicone

IR

Formazione dell’angolo di parete in e
area soggetta a presenza d’acqua

Ié* Guaina sigillante liquida

i o collante ermetico

i Colla per piastrelle

H®— Piastrella

1 Impermeabilizzazione
prima della piastrellatura
Impermeabilizzazione dopo
la piastrellatura,
A | peres. silicone

Raccordo alla parete
divisoria FERMACELL con
tamponamento continuo
FERMACELL a uno strato
e contropannellatura

5.7 Rasatura con lo stucco difinitura
FERMACELL (livelli di finitura QF3-QF4
secondo normativa tedescal)

Lo stucco di finitura FERMACELL pronto
all'uso puo essere utilizzato diretta-
mente dal suo contenitore evitando
tempidi preparazione. Questo prodotto
e indicato perla stuccatura delle
superfici di pareti e soffitti all'interno
degli edifici. Lo stucco in dispersione di
colore bianco, pronto all'uso, contiene
acqua e marmo dolomitico purissimo

macinato in polvere finissima.

Lavorazione

Lo stucco di finitura FERMACELL deve
essere lavorato a una temperatura non
inferiore a+5 °C. Il sottofondo deve
essere privo di polvere, asciutto (umidita
relativa media dell'aria < 70 % per piu
giorni) ed esente da eventualiagenti
distaccanti. Poiché le lastre FERMACELL
sono gia prowviste di mano di fondo in
fabbrica, non & necessario applicare

un’ulteriore mano difondo.

FERMACELL collocata sopra

la vasca/doccia

Se sono previsti lavori che producono
umidita, come nel caso di massetti rea-
lizzati pervia umida o intonaci a umido,
i lavori di stuccatura devono essere
eseguiti soltanto dopo la loro perfetta
essiccazione. Nel caso di conglomerato
bituminoso colato, i lavori di stuccatura
possono essere eseguiti soltanto dopo
ilraffreddamento del sottofondo.

Perun‘applicazione efficace dello
stucco difinitura FERMACELL, uti-
lizzare la spatola larga (450 mm)
FERMACELL.

Rasatura su tutta la superficie delle
lastre

Poiché FERMACELL é un materiale
liscio e piano, lo stucco di finitura
FERMACELL deve essere applicato
nello strato piu sottile possibile. Lo
spessore massimo di stuccatura deve
esseredicirca0,5mm. La spatola larga
FERMACELL da 450 mm permette di

rifinire ilmateriale applicato. Questa

tecnica di lavorazione garantisce che
sullo stucco difinitura FERMACELL
applicato non si formino gradini.

Seilmaterialein eccessoviene
reintrodotto nel secchio, deve essere
lavorato in tempi brevissimi. Se lo spes-
sore dello strato deve essere superiore
a0,5mm, lo stuccova applicato in piu
passate, lasciando asciugare ogni strato
di stucco prima di applicare quello
successivo.

Dopo l'utilizzo, la spatola larga
FERMACELL puo essere facilmente
pulitainacqua. In sequito la lamain
acciaio deve essere asciugata con cura,
per evitare la formazione diruggine.

Delle lieviirregolarita possono essere
carteggiate, se necessario, utilizzando
deipannelliretinatiabrasivio carta
abrasiva con grana 100-120. Prima di
eventuali lavorazioni successive, le super-
fici carteggiate devono essere ripulite

dalla polvere.



5.8 Intonaco a rullo FERMACELL

Per ottenere un rivestimento decorativo
difinitura sulle lastre in gessofibra o
lastre cementizie Powerpanel H20, e
possibile impiegare l'intonaco a rullo
Fermacell.

Caratteristiche

- Facilita diimpiego, distribuibile con
unrullo come una pittura e strutturabile
a piacere

- Bianco luminoso, leggermente
strutturato (0,5 mm)

- Altamente coprente, dopo la
preparazione del fondo, & sufficiente
una sola mano

- Strutturato decorativamente, grana
fine (0,5mm)

- Colorabile coninormali coloranti ad
alta concentrazione in commercio (max.
5%)

- Adatto a diversi tipi di sottofondo,
gessofibra, Powerpanel (maanche
intonaco, cemento, ecc.)

-~ Per paretie soffittiin interni, per
ambienti umidi, cosi come anche per
superficiin esterni non direttamente
esposte alle intemperie

- Altaresa, 10 Kg bastano perca. 15-
20m?2

- Privo di sostanze pericolose e
solventi, traspirante, resistente

all'abrasione

Preparazione delfondo

ILfondo deve essere pulito, asciutto,
stabile. Le lastre devono essere gia
state incollate e/o stuccate nei giunti. Le
teste diviti o graffe devono essere
stuccate.

Tuttiiresidui che potrebbero impedire

Rivestimento decorativo

unabuonaaderenza devono essere
rimossi. Deve venire verificata anche

l'assorbenza delfondo e il fondo stesso Consumo Ca.0,5-0,7 Kg/m2
deve essere eventualmente preparato aseconda

con una manodiintonaco arullo dell'applicazione
Fermacelldiluitoin rapporto 1:1 con Temperatura di

acqua, oppure con una mano di fondo lavorazione Da+5°C finoa+25°C
alternativo adatto. del prodotto

Fondi porosi [per es. cemento poroso) Tempo diindurimento | Daca. 6finoa 12 ore
devono venire stuccatifino ad essere Confezione Secchioin plastica
lisci. Sul Powerpanel H20 in esterno, da10Kg

non esposto all'azione diretta degli Stoccaggio 12 mesi, al fresco
agentiatmosferici, & possibile usare un ealriparodal gelo
tessuto dirinforzo. Quest ulitmo puo Colore Bianco, opaco

essere annegato per es. nello Stucco di
finitura Powerpanel. Su supporti con

limitate pretese estetiche, sipuofarea
meno del tessuto dirinforzo. In tal caso

sono possibili fini crepature superficiali.

Lavorazione del prodotto

Mescolare accuratamente il contenuto
del secchio, anche dopo eventuali pause
durante la lavorazione. Dopo la
preparazione del fondo, distribuire
lintonaco a rullo Fermacell non diluito

con passate ad incrocio, in maniera
ottimale conilrulloinspugna
Fermacell. Successivamente struttu-
rare a piacere. Negliangoliinternie
consigliabile per ottenere una struttura

uniforme, dapprima intonacare una

parete, lasciarla asciugare, ricoprire

l'angolo gia intonacato e da ultimo

procedere ad intonacare l'altra parete.

F’roteggere la superficie da correnti Numero articolo 79168 Intonaco per rullo
L . . L 79170 Rulloin spugna

d'aria. La pulizia degli attrezzi di lavoro

deve essere fatta con acqua subito dopo

['uso. Datitecnici
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Prove

6. Applicazioni specialidei sistemi

in gessofibra FERMACELL

La disposizione a gradini
delle file di poltrone
garantisce migliori
condizioni di visibilita.

Di conseguenza le pareti
laterali risultano altissime.

Nonostante altezze di montaggio di
quasi 10 m e un ridotto spessore della
costruzione, le pareti FERMACELL
rispettano elevate esigenze statiche e
sono particolarmente solide e stabili

6.1 Prove e normative di riferimento

Le proprieta fisiche delle paretidivisorie
FERMACELL con riferimento alla
protezione al fuoco e all'isolamento
acustico, come pure la loro stabilita,
sono comprovate da prove di laboratorio
odocumentirilasciati da organismi
notificati. Lesecuzione delle singole
costruzioni deve avvenire in conformita
aidatiriportati in queste documenta-
zioni/certificazioni.

La protezione al fuoco delle pareti
divisorie FERMACELL é dimostrata da
numerosi rapporti di prova eseguitiin
accordo alla Circ.MI.SA. 91 del 1961

(valevolifino al 25/09/2012) o alle Norme
europee EN 13501-2, EN 1364-1 per
pareti non portantie EN 1365-1 per
pareti portanti.

Il potere fonoisolante delle pareti
divisorie FERMACELL e valutato
secondo le Norme UNIENISO 170 e
UNIEN SO 717.

Laresistenza delle pareti divisorie
FERMACELL aicarichieall'urto
¢ testata seguendo le direttive
contenute nella DIN 4103 Parte 1.

6.2 Paretidivisorie per sale cinema

In cinema, sale proiezioni, sale
multiplex e simili, la costruzione, per
motivi di tempi e di costi, € spesso
realizzata con struttura a scheletroin
acciaio. Pareti perinterni, contropareti
autoportanti e rivestimentivengono poi
realizzati mediante costruzione a secco.
Siha quindiun sistema espandibile
multifunzionale, che, in caso di
necessita, rende possibili successive
modifiche di destinazione.Nella pagina
seguente sono riportate alcuni esempi
diparetia grande altezza in gessofibra
FERMACELL, tipicamente impiegate



(1) Lastra FERMACELL 18 mm
[2] Lastra FERMACELL 15 mm
[3] Lastra FERMACELL 12,5 mm

12,5/10/10

Paretidivisorie per sale cinematografiche 39

Dimensioniin mm
|

]
]
[4] Lastra FERMACELL 10 mm

[5] Striscia FERMACELL 12,5 mm

[6] Montantea C 125x 0,6 mm
[7]Montante a C 100 x 0,6 mm

[8] Montante a C 150 x 0,6 mm

[9] Lana minerale 80/50 [mm]/[kg/m3]
[10] Lana minerale 60/40 [mm)]/[kg/m?]
[11] Lana minerale 40/40 [mm]/[kg/m?]
[12] Staffaa molla
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Alto potere fonoisolante in opera R, =68 dB

Differenza di picco acusticoD’, =78 dB

Resistenza al fuoco REI 120, altezza di montaggio < 1000 cm
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per separare le diverse sale dei
multiplex.

Queste pareti interne non portanti
devono rispondere ai massimirequisiti
difonoisolamento, garantire la
protezione al fuoco ed essere conformi
a tutti i requisiti di stabilita e resistenza
previsti per questo genere di opere.

Le paretidivisorie e le contropareti
autoportanti FERMACELL sono costru-
zioni snelle e leggere. In funzione delle
condizioni al contorno (strutture,
impianti, ecc.) e della posain opera,
questi sistemi, con spessori relativa-

mente contenuti, garantiscono

(3)(2)(1)  (10)

|
1
I
J
|

Alto potere fonoisolante inoperaR’y=71dB

(13) Isolamento acustico nella banda di ottava 63 Hz: R}, =53 dB
Resistenza al fuoco REI120, altezza di montaggio < 500 cm

prestazioniin termini di fonoisolamento
inoperafinoaRw=71dBnel
campo difrequenze da 100 a 3.200 Hz
e Rw="53dB nella banda diottava di
63 Hz. Le misurazionidilaboratorio
hanno prodotto valori diisolamento
acusticofinoa Ry =86 dB. Daun punto
divista statico, ildimensionamento dei
sistemiavviene in base airisulati di
prova condotti secondo la Norma DIN
4103.

[Ltamponamento della sottostrut-
ture in acciaio viene realizzato con piu
stratidilastre in gessofibra FERMA-

CELL aventidifferente spessore.

Aseconda delle dimensionidella
parete/ controparete, e dei requisiti
statici, soltanto il primo strato di lastre
(quelloinferiore] deve essere awvitato
neimontantiaC.

Gli strati di lastre successivi possono
essere aggraffati o avvitati direttamente
al primo, senza curarsidella
sottostruttura (a questo proposito
vedere anche il paragrafo 4.10 fissaggio
“lastra su lastra”); applicando questa
tecnicavi e una notevole economia nei
tempi e nei costidi esecuzione

dell'opera finita.
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{ {
(4) (5]

[1] Lastrain gessofibra FERMACELL
[2] Lana minerale

[3] Montantea C

[4] Striscia di piombo

[5] Pellicole/lastre al piombo

[6] GuidaaU

6.3 Pareti di protezione contro le
radiazioni

Le sorgentidiradiazioni per uso
diagnostico o terapeutico in ospedali,
cliniche e ambulatori devono essere
schermate in modo tale da impedire
ogni possibilita di penetrazione dei raggi
nelle pareti e nei soffitti adiacenti. Nel
campo della protezione contro le radia-
zioniassume importanza soprattutto
la protezione controiraggiX.

Le paretidi protezione contro le
radiazioni FERMACELL soddisfano
questirequisiti, garantendo la scher-
matura mediante semplici misure, che
consistono nell'applicazione di
pellicole/lastre al piombo sul lato
posteriore delle lastre in gessofibra
FERMACELL. Lo spessore della
pellicola al piombo dipende dall'equiva-
lente di piombo richiesto, che a suavolta
e funzione daltipo diapparecchioo
dallintensita della sorgente di
emissione radiogena.

L'applicazione delle pellicole al
piombo sul lato posteriore delle lastre in
gessofibra FERMACELL per le paretidi
protezione contro le radiazioni deve
essere effettuata sull'intera superficie e
in maniera antiscivolo. Diregola questo
viene realizzato in fabbrica oppure in
cantiere da ditte specializzate nella
costruzione a secco. Lo spessore della
pellicola al piombo viene sceltoin
graduazionida 0,5 mm.



(1)

(2)

(4)
(6)

Agaranzia diuna protezione
integrale contro le radiazioni “priva di
buchi”, e da prevedere, in corrispon-
denza dei montanti dove si formeranno
dei giuntiverticali (incollati o stuccati),
deirinforzi costituiti da una striscia di
pellicola al piombo autoadesiva larga
almeno 50 mm, che viene incollata
direttamente sulla flangia dei montanti
a C.Anche neiraccordia parete,

pavimento e soffitto viene incollata una

striscia di piombo, larga almeno 50 mm,

sulla flangia dei profili metallici
perimetrali.

Adeguata protezione contro le
radiazioni deve essere prevista anche

dove sono presentifori perinstallazioni

come ad esempio prese elettriche,
coproifilidi porte o divetrate, cassette di
comando, cassette d'ispezione, raccordi

angolarieaT, forometriein genere.

Costruzioni speciali

6.4 Altre costruzioni speciali

Nella presente documentazione non
sono descritte costruzioni speciali come
paretidivisorie, contropareti e con
certificato diidoneita per applicazioniin
palestra e controllo della contamina-
zione ambientale (prevenzione di
contaminazione sul luogo di lavoro],
come pure nel caso di sistemi
antisfondamento (con insertiin lamiera
diacciaio di diverso spessore],
costruzioni con funzione antintrusione e
antiurto (ad esempio rifugi). Le
informazioni costruttive su questi e altri
sistemi, possono essere forniti, su

richiesta.
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Rivestimento di travi in acciaio esposte
al fuoco su 3 lati.
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Rivestimento di traviin
acciaio esposte al fuoco su
3 lati con un doppio strato
di lastre.

6.5 Rivestimento di travi e pilastri
in acciaio con lastre in gessofibra
FERMACELL
Perilrivestimento ditravie pilastriin
acciaio al posto delle clip per pilastri
illustrate (per es. Protektorn. 6142)
possono anche essere utilizzati come
sottostruttura profili metallici per
soffitto o parete.

La luce fra le lastre - ossia la
distanza fra i profili di fissaggio in

acciaio - deve essere < 400 mm.

2
&= E
Eg €
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v T N
Rivestimento di pilastri
in acciaio esposti al
fuoco su 4 lati.
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Rivestimento di pilastriin acciaio esposti
al fuoco su 4 lati con un triplo strato di
lastre.

Perindicazionisulla realizzazione
deigiuntideidiversi stratidelle lastre
e sulle tecniche digiunzione vedere la
sezione "Esecuzione dei giunti” a pagina
16 del presente manuale.

Nel caso di tamponamento con pit
lastre, tutti gli strati devono essere
fissatiindividualmente sulla lastra infe-
riore e i giunti devono essere sfalsati di

almeno 400 mm.
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Rivestimento di travi di
legno ed esposizione al
fuoco su 3 lati

Rivestimento con 2 strati
di lastre, di pilastri di
legno ed esposizione al
fuoco su 4 lati

Laresistenza al fuoco di travi e pilastri (in acciaio, legno o cls) rivestiti
con lastre FERMACELL gessofibra, puo essere condotta per via
analitica conoscendo in modo approfondito le caratteristiche del
struttura e utilizzando le Norme UNI 9502, UNI 9503, UNI 9504 o gli
Eurocodici EN 1992-1.2, EN 1993-1.2, EN 1995-1.2.

La certificazione analitica deve essere condotta da un Professionista
iscritto nell'elenco del Ministero dell'Interno - Legge 818/84,
secondo le indicazioni contenute nel Decreto 4 maggio 1998.

6.6 Rivestimento di travi e pilastri
dilegno con lastre in gessofibra
FERMACELL

Per motivi estetici oppure per ottenere
una determinata classe diresistenza al
fuoco puo rendersinecessario il
rivestimento di travi, pilastrie tirantiin
legno o compensatoin assicon lastre in
gessofibra FERMACELL. In presenza di
esigenze diprotezione al fuoco, gli
elementi costruttiviin legno devono
presentare una sezione rettangolare

con un determinato spessore minimo.

Perindicazioni sulla realizzazione
dei giuntideidiversistratidella lastra
e sulle tecniche digiunzione vedere la
sezione "Esecuzione dei giunti” a pagina
16 del presente opuscolo.

Nel caso ditamponamento a due
strati, entrambi gli strati possono essere
fissati agli elementi strutturali di legno
oppure in alternativa alla lastra inferiore.
I giunti devono essere sfalsati di almeno
400 mm.
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7. Costruzione di pareti FERMACELL
con sottostrutturain acciaio
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Parete divisoria FERMACELL con orditura
singola, materassino isolante interposto
e tamponamento con singola lastra

7.1 Pareti con orditura singola e
tamponamento a lastra singola
Montare una sottostruttura diacciaio
formata da montantia C e guide a U con
interasse frai montanti< 62,5cm come
descritto nei paragrafi4.3e4.4e
applicare inizialmente su un lato le
lastre in gessofibra FERMACELL a tutta
altezza dispessore 12,5 mm e larghezza
120 cm come da paragrafo 4.10.
Esequire i giunti come descritto nel
paragrafo 2.50 2.6 (centro giunto =
centro profilo).

Fissare le lastre in gessofibra
FERMACELL sui montantia C con viti
autofilettanti FERMACELL 3,9 x 30 mm,
distanza circa 25 cm [vedere tabella nel
paragrafo 2.4). Rispettare la sequenza di

avvitamento indicata nel paragrafo 4.10.

Installazione di
una parete divisoria
FERMACELL

/UMF//
s

Collocare lavite piu alta e la vite piu
bassa circa 5 cm sopra/sotto la guida
aU. Le lastrein gessofibra FERMACELL
non devono essere avvitate alle guide

a Usuperiorieinferiori.

Una volta completata la posa degli
impianti e degli eventuali pannelli
isolanti (vedi par4.9), & possibile fissare
le lastre sul lato ancora aperto
dell'orditura secondo quanto descritto
in precedenza, facendo attenzione alla
disposizione simmetrica dei giunti di
testa delle lastre in gessofibra
FERMACELL come descritto al para-
grafo 4. Prescrizioni ed accorgimenti
necessarialla posa di porte e finestre
sono riportati nel cap 10.

[Lciclo diposa é competato dalla

stuccatura dei giunti e della testa delle
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Parete divisoria FERMACELL con orditura
singola senzaisolante interposto
etamponamento a singola lastra

viti (graffe) con lo stucco per giunti
FERMACELL [vedi par 2.5).
Neiparagrafi 9.1 sono descritti
comportamenti da adottarsi peril
trattamento dei giuntiin corrispondenza
delle intersezioni di paretiin gessofibra
con altri materiali. Gliaccorgimenti per
la posa dizoccolinie l'esecuzione di
giunti didilatazone sono riportati nei
parr9.2e9.6.

7.2 Pareti con orditura singola e
tamponamento con piu strati di lastre.
La posa delle paretia paramento
multiplo & simile a quella prevista peri
tramezzi con un singolo strato di lastre
per lato descritta nel par. precedente; di
seguito sono riportate le differenze che

distinguono i due sistemi:
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Parete divisoria FERMACELL con orditura singola,
isolante interposto e tamponamento con doppia

lastra per lato. Fissaggio 2° strato con viti
nell'orditura

B
B
B

I 1
Parete divisoria FERMACELL con orditura singola,
isolante interposto e tamponamento con doppia
lastra per lato. Fissaggio "lastra su lastra” del 2°
strato dilastre al 1° mediante graffe ad espansione

1° strato (inferiore) di lastre

- Larghezza 120 cm, a tutta altezza

- Spessoredellalastra 12,5 mm

- Lastraunitaditesta, senza
incollaggio, senza stuccatura (vale
anche per pareti fonoisolanti o
tagliafuoco)

- Fissaggio sulla sottostruttura con viti
autofilettanti FERMACELL 3,9 x 30mm,
distanza secondo paragrafo 2.4.

2° e 3°strato (esterno) di lastre

- Larghezza 120 cm, a tutta altezza

- Montare la lastra con giunto incollato
secondo paragrafo 2.5 oppure con
distanza fraigiunti 5-7 mm per giun-
to stuccato secondo paragrafo 2.6.

- Sfalsamento deigiuntifra1°e2°

strato della lastra di un montante
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Parete divisoria FERMACELL con orditura singola
senzaisolante interposto e tamponamento con
doppia lastra per lato. Fissaggio “lastra su lastra”
del 2° strato di lastre al 1°
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Parete divisoria FERMACELL con orditura
singola, materassino isolante interposto e
tamponamento con tre strati di lastre. Fissaggio
“lastra su lastra” dei 2 strati pit esterni a quello
pit interno mediante graffe ad espansione.

-

verticale, seidue stratidella lastra
sono awvitati nei montanti, oppure

- Sfalsamentodeigiuntifra1°e2°
strato della lastra di minimo 20 cm,
se il 2° strato della lastra e aggraffato
o avvitato "lastra sulastra”al 1°
strato della lastra

- Fissaggio nella sottostruttura con viti
autofilefttanti FERMACELL 3,9 x 40
mm, distanza secondo tabella nel
paragrafo 2.4 oppure

- Fissaggio "lastra su lastra” allo
stratoinferiore della lastra con graffe
ad espansione zincate/viti autofilet-
tanti FERMACELL 3,9 x 30 mm,
distanza secondo tabella nel para-

grafo 2.4
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Parete divisoria FERMACELL con orditura doppia
parallela, isolante interposto e tamponamento con
singola lastra. Montantia C indipendenti (a sinistra) o
uniti mediante strisce isolanti autoadesive (a destra)

7.3 Pareti con orditura doppia parallela

e tamponamento con singolo strato di lastre

La posa delle paretia paramento singolo ma
con due strutture paralle e simile a quella
prevista peritramezzi con unsingolo strato di
lastre perlatodescrittanelpar.7.1. Le
orditure sono formate da due file di montanti
a Cinseritiin due coppie diguide ad U
parallele fissate a pavimento e soffitto (vedi
paragrafi 4.3 e 4.4). Le orditure potranno con-
figurarsi come segue: 1. strutture parallele
indipendenti. 2. orditure parallele collegate
fra loro mediante strisce isolanti biadesive.

3. orditure parallele collegate mediante
calastrelli realizzati con porzioni di lastre o
piattine metalliche fissate ai montanti ad
interasse dih/3 [h=altezza della parete). Vedi
figura alla pagina seguente. A causa di tali
collegamentirigidiil potere fonoisolante della

parete puo subire sensibili decrementi.
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Parete divisoria FERMACELL orditure paralle
desolidarizzate e tamponamento con doppia

lastra per lato.

Fissaggio di entrambi gli strati ai montanti

Parete divisoria FERMACELL con orditure paralle
collegate mediante porzioni di lastra e
tamponamento con doppia lastra per lato.

Parete perimpianti/installazioni con rinforzo
ogni /5 dell’altezza.

Esempio: suuna parete alta 2,70 m
posizionare un rinforzo ogni 90 cm
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Parete divisoria FERMACELL con orditure
paralle desolidarizzate e tamponamento con
doppia lastra per lato. Fissaggio “lastra su
lastra” del 2° strato di lastre al 1° mediante
graffe ad espansione

7.4 Paretiadoppiaorditura, tamponate
con piu strati dilastre

Esecuzione della parete divisoria
FERMACELL come descritto nel
paragrafo 7.2, ma con due orditure
metalliche parallele e desolidarizzate
formate da montantia Ceguidea U

secondo paragrafo 4.3 e 4.4.

Parete divisoria FERMACELL ad alto
potere fonoisolante. Montanti acusticie
tamponamento con doppia lastra per lato

7.5 Paretidivisorie con montanti 7.6 Pareti per impianti/installazioni

acustici Sitratta di pareti con orditura doppia
Parete a singola orditura con montanti parallela come descritto nei paragrafi
acustici, tamponata con uno o piu strati. 7.3e7.4,in questo caso peroil
Esecuzione della parete divisoria
FERMACELL come descritto nei

paragrafi 7.1 e 7.2, ma con montanti

tamponamento & realizzato con piu
lastre per lato.

Questa soluzione risulta ideale per
acustici. favorire il passaggio d'impiantiin pareti
che devono coprire grandi altezze; per
questi sistemivalgono le considerazioni

riportate nel paragrafo 7.3.
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Controparete autoportante FERMACELL,
tamponamento con doppia lastra

7.7 Contropareti autoportanti
Esecuzione della controparete
FERMACELL come descritto nel
paragrafo7.1e/07.2,iltamponamento, in
questo caso, € previsto su diun solo lato.
Le prove per stabilire la classe di
resistenza al fuoco delle contropareti
autoportanti sono eseguite su entrambi i
lati; i sistemi testati secondo questo
criterio possono quindi essere impiegatia
protezione di cavedi o per la realizzazione
di canalizzazioni, anche neicasiin cui
['azione del fuoco é prevista dal lato "non

avista" (quello della struttura metallica).
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Sottostruttura formata da montantia C, fissaggio
con angolarialla parete posteriore, tampona-
mento con doppia lastra
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Sottostruttura formata da profili per soffitto,
con/senza inserto in legno, tamponamento con
lastra singola

AIII IS I

LI IIIY

|
J
I T

1

\
|
|
\
|
I
Sottostruttura formata da montantia C,

fissaggio con viti alla parete posteriore,
tamponamento con lastra singola

7.8 Controparetiin aderenza

Le contropareti autoportanti
FERMACELL, collegate alla parete di
supporto, possono essere realizzate
impiegando diferenti tipi di profili in
metallo ed elementi di fissaggio.

Contropareti /Contropareti autoportanti

VA
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Sottostruttura formata da montante a C con
staffa oscillante di regolazione, tamponamento
con lastra singola
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Sottostruttura formata da profil ad omega,
tamponamento con lastra singola

47
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Setto autoportante 3512 per
cavedio/canalizzazione; tamponamento su un
unico lato con doppia lastra 12,5+10mm,
struttura 50x50/0,6.

Prestazione EI30 lato lastre, EI30 lato struttura.
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Parete autoportante 1521; tamponamento su
entrambiilati con singola lastrada 12,5mm,
pannelloinlanadiroccia nell'intercapedine
[60mm, 40kg/m3), struttura 75x50/0,6.
Prestazione REI60.
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Setto autoportante 3521 per cave-
dio/canalizzazione; tamponamento su un
unico lato con doppia lastrada 15mm,
pannelloin lanadiroccia nell’intercapedine
[70mm, 40kg/m3), struttura 75x50/0,6.
Prestazione EI60 lato lastre, EI90 lato
struttura.

7.9 Pareti per canalizzazioni/cavedi
Tenendo conto delle esigenze di
protezione al fuoco, le contropareti
autoportanti possono anche essere
utilizzate anche come settiperla
compartimentazione di cavedio la
realizzazione di canalizzazioni. come

descritto nel paragrafo 7.7.

Y

Parete autoportante 1541/I; tamponamento su
entrambi i lati con doppia lastrada 12,5+10mm,
pannelloin lanadiroccia nell'intercapedine
[60mm, 60kg/m3), struttura 75x50/0,6.
Prestazione REI120.

7.10 Pareti tagliafuoco

Esecuzione delle pareti tagliafuoco:
Intuttiicasiin cuierichiesta la posa di
una parete tagliafuoco & indispensabile
attenersialle indicazioni contenute nei
rapporti di prova realizzati secondo
standard nazionale o europeo.
FERMACELL mette a disposizione di chi
operanell'ambito delle costruzionia
secco una serie di tests esequiti su
pareti ditipo portante [secondo EN
13501-2, EN 1365-1) o non portante
(secondo Circ.91, EN 13501-2, EN 1364-
1), capace di soddisfare qualunque
esigenza di tipo progettuale.

Per tutte le costruzioni
devono essere rispettate le
prescrizionidilavorazione
di FERMACELL.
Datiintegrativi su altezze,
spessorie proprieta dei
sistemi a seccoin gessofibra
sono reperibili nella
documentazione completa
FERMACELL.

Ricordiamo infine che la certificazione
perilrilascio del CPlda parte dei
Comandi Provinciali dei VVF, che sia di
tipo analitico o per estensione diun
rapporto di prova, va comunque redatta
da un Tecnico Iscritto allAlbo dei VV.F.ai
sensidella Legge 818 secondo le
indicazioni contenute nel decreto del 4
maggio '98.



Quarto di guscio a uno o piu strati

CC

Mezzo guscio a uno o piu strati

QO

Rivestimento completo a uno o piu strati
[realizzata con due mezzi gusci)

7.11 Curvatura delle lastrein
gessofibra FERMACELL

Per la realizzazione di costruzioni curve

di pareti e soffitti con lastre in gesso-
fibora FERMACELLda 10 mme 12,5 mm
esistono tre possibilita esecutive, che
dipendono essenzialmente dal raggio
dicurvatura da realizzare.

Raggio di curvatura maggiore o ugu-
ale a 400 cm: curvatura a secco con
distanza della sottostruttura = 31,25cm.
In questo casovengono impiegate lastre
digrande formato, che sono fissate
trasversalmente sulla sottostruttura.

Pareticurve 49

Raggio di curvatura compreso tra 150
e 400 cm: curvatura a umido (in cantiere)
con distanza della sottostruttura = 25cm.
Le lastrein gessofibra FERMACELL
devono essere bagnate per un periodo di
almeno 10 ore per poter essere curvate
sudima. Unavolta asciutte le lastrein
gessofibra FERMACELL riacquistano
integralmente la caratteristica
resistenzainiziale, mantenendo tuttavia
la forma curva desiderata.

Raggiodicurvaturainferiore o
uguale a 150 cm: curvatura eseguita
da aziende specializzate. Gli elementi di
progettazione FERMACELL servono
come quartidi guscio o mezzi gusci per
il rivestimento di colonne, pilastri ed
elementi costruttivi simili.
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8. Pareti FERMACELL con
sottostrutturainlegno

8.1 Pareti con orditura semplice,

rivestite con piu strati di lastre

[Lciclo di posa delle pareti su strutturain

legno ricalca quello degli stessi sistemi

su profili metallici descritto nel par.7.1.

Tuttavia € bene sottolineare alcuni

aspetti che sono esclusividi questo

genere di manufatti.

- Lasottostruttura € opportuno che sia
dilegno diconifera a spigoli
vivi,classe di portata C24 conforme
allaNorma EN 14081-1

- Ilfissaggio delle lastre deve essere
eseguito con graffe in acciaio zincato
oviti FERMACELL secondo la tabella
presente al par. 2.4.

8.2 Pareti con orditura semplice,
rivestite con piu strati di lastre

Fermo restando le considerazioni
riportate nel paragrafo precedente, per
la posa di questo sistema ricalca quanto

descritto nel par. 7.2.

e

Parete divisoria FERMACELL con orditura
semplice, pannello isolante interposto,
tamponamento con uno strato di lastre

| |
e

Parete divisoria FERMACELL con orditura
semplice, senzaisolante interposto,
tamponamento con uno strato di lastre
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Parete divisoria FERMACELL con orditura
semplice, con pannello isolante
interposto, tamponamento con due strati
dilastre
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Parete divisoria FERMACELL con orditura
semplice, senzaisolante interposto,
tamponamento con due strati di lastre
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Parete divisoria FERMACELL con orditura
semplice e traverse in legno, pannello isolante
interposto e tamponamento con due strati di
lastre

8.3 Pareti con orditura semplice e
listelli trasversali, rivestite con piu
strati di lastre

Questo genere di tramezzo sidistingue
da quello descritto nel precedente
paragrafo per la presenza, su uno dei
due lati, diuna seconda sottostruttura
disposta in orizzontale (dim 30x50mm),
collegata aimoraliin legno verticali, a
passo 60cm (max 62,5cm).

8.4 Pareti con orditura doppiae
parallela rivestite con piu strati di
lastre

Fermo restando le considerazioni
riportate nel paragrafo 8.1, per la posa
diquesto sistema ricalca quanto
descritto nel par. 7.4.
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Parete divisoria FERMACELL con due orditure
parallele e desolidarizzate, pannelloisolante
interposto, tamponamento con due strati di lastre



Ulteriori sistemi con sottostrutture

in legno:

-~ paretisuorditure dilegno portanti
con pannelloisolante interposto

-~ paretisuorditure portantisenza
pannelloisolante interposto

-~ pareti portanti ditamponamento tra
esterno ed ambientiinterni

sono descritti dettagliatamente nella

documentazione FERMACELL perle

costruzioniin legno.

FERMACELL gessofibra
possiede il "Certificato di
idoneita di prodotto per pareti
in pannelli per costruzioniin
legno”, rilasciato dall’lstituto
Tedescodi Tecnicadelle
Costruzioni. L'impiego del
gessofibra FERMACELL nelle
costruzioniin legno, con
funzione strutturale e non
strutturale, einoltre garan-
tito dall'ETA-03/0050
(European Thechnical
Approval) prodotto dal DIBT
di Berlino.

8.5 Pareti con orditura semplice mista
acciaio/legno

La parete divisoria FERMACELL
realizzate con sottostruttura mistain
acciaio/legno rappresenta un‘alterna-
tiva pit economica alla soluzione che
prevede 'utilizzo di guide e moraliin
legno.

Glielementi metallici in questo
genere disistema sono rappresentati
dalle guide ad U che sifissano a
pavimento e soffitto come indicato nel
par. 4.3. 1l procedimento e piu veloce e
piu semplice rispetto al fissaggio di
listelliin legno.

Inoltre eventualiirregolarita e
dislivelli nel corpo della costruzione
possono essere superati senza
problemi - soprattutto nell'ottica di
garantire un'eventuale protezione
alfuocoeunisolamento acustico di
buon livello.

Acciaioelegno 51

Le sottostrutture dilegno verticali
utilizzate in questa costruzione mista
possono essere inserite senza un taglio
longitudinale esatto nelle guide di
raccordo a U su soffitto e pavimento (vedi
figura sotto]. In questo modo & possibile
compensare con facilita piccole
differenze nell'altezza delle strutture
confinanti.

Per quanto riguarda la protezione al
fuoco e l'isolamento acustico, queste
paretidivisorie FERMACELL in
costruzione mista con sottostrutturain
acciaio/legno sono equiparabili alle pareti

divisorie con sola sottostrutturain legno.
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Parete divisoria FERMACELL con sottostruttura mista in acciaio/legno

Lastra FERMACELL gessofibrada 12,5 mm
Giuntoincollato FERMACELL
Graffe zincate

Pannelloisolante (eventuale)

Guida a U a soffitto e pavimento

Stucco per giunti FERMACELL con strisce
diseparazione o sigillante elastico

]
]
]
] Montantidilegno
]
]
]

Fissare le lastre (unoo

piu strati) in gessofibra
FERMACELL alle sotto-
strutture in legno con graffe
farisparmiare:il fissaggio
e pit rapido ed economico
delfissaggio con viti.
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9. Raccordi, collegamenti, giunti di dilatazione

9.1 Raccordi a parete e soffitto

In corrispondenza dei raccordi tra le
paretiin gessofibra FERMACELL e
supportirealizzati con materiali diversi
(legno, cls, acciaio, laterizi o murature
intonacate), deve essere sempre
assicurata una netta separazione trai
differenti prodotti da costruzione.
Alfine d evitare collegamentirigidi, di
seguito sono riportate alcuniaccorgi-
mentida tener presente in fase di

esecuzione:

Raccordi a parete e
soffitto di tramezzi
FERMACELL conun
singolo strato di lastre
per lato

1) Raccordi con stucco per giunti Con esigenze di protezioneal fuoco:
FERMACELL e strisce di separazione Dietro i montanti perimetralie le guide &
Posare sempre sotto tutte le parti peri- opportuno impiegare strisce di
metralidell' orditura strisce isolanti e materiale isolante ignifugo (lana di
fissare quindiil montante alla parete di roccia) spessore <=5mm.

supporto. Prima del tamponamento Predisporre quindi strisce di separa-
della sottostruttura con lastre in zione <=0,5mm e, successivamente,

gessofibra FERMACELL, applicare delle  applicare le lastre mantenendo una
strisce di separazione [per esempio fuga di 6-10 mm. Completare il raccordo
nastro da pacco o pellicola PE] sulla con lo stucco per giunti FERMACELL.
muratura o sull'elemento costruttivo

confinante, in corrispondenza dell’ ordi-

tura. Stuccare la fuga tra lastre

FERMACELL e striscia di separazione

(rispettare la larghezza del giunto di

5-7 mm] infine, a stucco indurito,

rimuovere con un cutter le partiin

esubero delle strisce di separazione.
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[1] Raccordi con stucco per giunti FERMACELL
e strisce di separazione

[2] Raccordi con sigillante elastoplastico
(silicone)

2) Raccordi con sigillante
elastoplastico

Chiudere i giuntidiraccordo fra le lastre
in gessofibra FERMACELL e l'elemento
costruttivo adiacente con un sigillante
elastoplastico (di solito silicone), con
assorbimento della dilatazione perma-
nente ammessa del 20 % almeno. Il
giunto di raccordo deve essere realiz-
zato con una larghezza di 5-7 mm. Il
bordo della lastra deve essere trattato

con primer prima della sigillatura.

Con esigenze di protezione al fuoco:
Dietroimontanti perimetrali &
opportuno impiegare strisce di
materiale isolante ignifugo (lana di
roccia) con temperatura di fusione >
1000 °C. Lafuga tra lastre e elementi

adiacenti deve essere sigillata con

Raccordia parete e
soffitto di tramezzi
FERMACELL conun
doppio strato di lastre
per lato

(1)

(2)

sigillante elastoplastico rispondente a
criteri antincendio (silicone intume-
scente). La larghezza del giunto deve
essere< 6 mm, gli stratidilastre non a
vista devono essere appoggiati senza
fughe alla strutture adiacenti o spinte
contro la striscia perimetrale isolante
senza lasciare spazi aperti.

ILraccordo trattato con strisce di
separazione e stucco pergiunto, € una
tecnica menoindicata, in caso di
compartimentazione al fucoco, di quella
che prevede l'impiego disilicone
intumescente. La prima delle due
tecniche presuppone che non si
verifichino movimentirelativi tra la parete
FERMACELL eiltramezzo in battuta.

Analoghe considerazionivalgono per
iraccordi tra due paretirealizzate con
lastre FERMACELL, e periraccorditra

Soffitti e pareti

pareti in FERMACELL e soffitti
intonacati o strutture portanti. Raccordi
adangoloea "T" tra paretidivisorie
FERMACELL devono essere eseguiti
con stucco per giunti FERMACELL come
indicato nel paragrafo 9.6 seguente.

Le zone d'intersezione tra le paretiin
gessofibra FERMACELL con i controsof-
fitti o le lastre posate direttamente a
ridosso delle strutture portanti, possono
essere trattate esattamente come
indicato nei punti 1) 0 2) del presente
paragrafo.

Ricordiamo infine che, nel caso la
parete in gessofibra FERMACELL debba
possedere caratteriche diresistenza al
fuoco, e bene realizzare i raccordi fra il
tramezzo e la superficie di supporto con
le tecniche ed i materialiindicati nel

rapporto di prova di riferimento.
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A =Misura dilatazione in mm

72

A
<20
A

<20

A
<20 <20 =20
A

Parete divisoria FERMACELL,
tamponamento con singolo strato di lastre,
REI30/60, giunto di scorrimento a soffitto

9.2 Giunto di scorrimento a soffitto
(solo perinflessione prevista= 10 mm)
I giunti di scorrimento a soffitto
garantiscono che nessuna forza
proveniente dalle strutture sovrastanti
siripercuota sulla costruzione leggera.
Qualora si prevedanoinflessioni del
soffitto= 10mm, non sono necessari
giunti di scorrimento a soffitto; quando
siprevedono inflessioni del soffitto = 10
mm sidevono realizzare dei giunti di
scorrimento a soffitto.

Condizione preliminare per eseguire
tali giunti & che la lunghezza dei
montantia C e l'altezza delle lastre
FERMACELL (inclusoil giunto di
raccordo) siano minori rispetto all'al-
tezza della stanza di una misura pari ad
almeno alla freccia Aipotizzata.

Come illustrato nella figura sopraa
sinistra, il raccordo scorrevole al soffitto
e realizzato con strisce di lastra
FERMACELL, da tagliarsi sumisura e
della larghezza dell'orditura. Lo
spessore totale delle strisce di lastra
deve corrispondere alla misura della
successiva inflessione prevista del
soffitto pit il sormonto del tampona-
mento.

Tagliare le strisce dilastra
FERMACELL con la larghezza dell’ ordi-
tura, incollare e avvitare (o aggraffare)
fra loro le strisce prima del montaggio e

fissarle meccanicamente al soffitto

A =Misura dilatazione in mm
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Parete divisoria FERMACELL,
tamponamento con doppio strato di lastre,
REI'120, giunto di scorrimento a soffitto

unitamente alla guidaa "U".

La distanza di tali fissaggi non deve
essere superiore a 70 cm. Con fasci di
strisce particolarmente alti, diminuire
le distanze di fissaggio alle strutture
adiacentio irrobustire le strisce con
angolari metallici. Fra strisce
FERMACELL e soffitto devono essere
previste guarnizionidi raccordo secondo
quanto descritto al paragrafo 4.3.

Se le paretidivisorie FERMACELL
hanno esigenze specifiche diisola-
mento acustico, igiene, tenuta ai gas,
devono essere infittiti gli elementi di
fissaggio e, suibordiinferiori del fascio
di strisce, devono essere applicate fibre
da ermetizzare con mastice elastico
permanente prima del tamponamento
con le lastre FERMACELL.

I'montantia "C” devono essere
tagliati pitu corti della misura dell'infles-
sione "A" prevista del soffitto e inseriti
nelle guide a "U" a soffitto e pavimento.
A questo proposito occorre garantire
cheimontantia "C" appoggiatisulla
guida a pavimento si inseriscano di
almeno 15 mm nella guida a soffitto.

Se cio non dovesse verificarsi, dovranno
essere applicate guide a U conalipiu
alte rispetto allo standard.

Le lastre in gessofibra FERMACELL
devono essere tagliate nella loro
lunghezzain modo tale che fra bordo

superiore del tamponamento e bordo

Parete divisoria FERMACELL con orditura doppia
parallela, tamponamento con doppio strato di
lastre, REI' 120, giunto di scorrimento a soffitto

inferiore del soffitto rimanga un giunto
didilatazione, che a suavolta
corrisponde alla misura "A” dell'infles-
sione prevista del soffitto.

A questo riguardo deve essere
assicurata una sovrapposizione di
almeno 20 mm fra bordo della lastra e
fasciodilastre FERMACELL.

ILtamponamento deve essere
fissato soltanto sui montantia “C”. Non
€@ ammesso un fissaggio alle guide a
"U” o alfascio dilastre.

Peril fissaggio superiore delle lastre

ai montantia "C" quindi, € necessario
tenere conto dell'inflessione "A” prevista
del soffitto.

Se esistono esigenze di protezione
antincendio (REI30-REI 120), la
larghezza minima del fascio di strisce
deve rispettare la larghezza dell ordi-
tura descritta nei certificati di prova.
Con altezze della parete superiori
a 500 cm, ilgiunto scorrevole
a soffitto deve essere stabilizzato con
misure supplementari, ad esempio con
unangolare di sostegno.

ILcontenuto del presente paragrafo si
estende anche airaccordi parete/tetto.
L'inflessione minima per l'esecuzione
delgiunto discorrimento ¢ fissata,
anchein questo caso,a 10 mm.



9.3 Giuntiscorrevoli tra parete divisoria
efacciata

Le facciate esterne, soprattutto le
facciate-cortina, a causa dei carichi
dovutial vento, possono esercitare
movimenti di compressione e decom-
pressione, sulle pareti divisorie
FERMACELL adiacenti. Tali forze, che
agiscono sulle paretinella zona dei
giuntiverticali laterali, devono essere
considerate con estrema per la corretta

esecuzione deitramezziin gessofibra.
Nelle figure sono illustrate diverse
proposte di soluzione.

Anche in questo genere diraccordo si
deve garantire che nessuna forza
esterna agisca sulle paretidivisorie.
Devonoinoltre essere contemplate
misure e calcolia garanzia di eventuali
proprieta fonoisolanti e di protezione al
fuoco cheiltramezzo deve possedere in
opera.

A=Misura
dilatazione in mm
|

Parete divisoria FERMACELL, rivestita con uno
strato di lastre, REI 30/60. Raccordo scorrevole
a parete e/o facciata con un montantea “C" e
strisce di lastra

Nodo parete-facciata 55

=20 220 =20 =220 <20 A=Misura

e

ﬁf—v“—f—ﬁ dilatazion
A A A inmm

|

|

4 |

L

\

\

bé i

Parete divisoria FERMACELL, rivestita
con due strati di lastre, REI 120. Raccordo
scorrevole a parete e/o facciata con due
montantia "C” e strisce di lastra

<20 =220 =20 =20 <20 A=Misura

A A A

inmm

Parete divisoria FERMACELL, rivestita
con due stratidilastre, REI 120. Raccordo

scorrevole a parete e/o facciata con un
montante a "C" e strisce di lastra

dilatazione

=20 A=Misura

T—T—T—T dilatazione in mm
A A

A |

Parete divisoria FERMACELL, rivestita con uno
strato di lastre, REI 30/60. Raccordo scorrevole
a parete e/o facciata con due montantia “C”

e strisce di lastra

= 20

A A

%-w

A=Misura
dilatazione in mm

Parete divisoria FERMACELL, rivestita con uno
strato dilastre, REI 30/60. Raccordo scorrevole
a parete e/o facciata con fascio di strisce

Le quote accanto ai disegni
sono valide per costruzioni
con requisiti antincendio
secondo DIN 4102 Parte 4.
Per costruzionirispondenti
alle classidiresistenza

REI 30, 60, 120, richiedere
copia deirapportidi prova.
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9.4 Riduzioni/ Raccordi rastremati
Peril collegamento di paretidivisorie a
elementi costruttivi stretti (ad esempio
tavolati leggeri, pilastrinitra finestre,
montanti), lo spessore della parete deve
essere ridotto alla misura dell'elemento
Come conseguenza, si determina la
riduzione del potere fonoisolante
dell'intero tramezzo. Per minimizzare
tale effetto puo essere utile applicare
(suun lato oppure su entrambi i lati
dellariduzione) una pellicola al piombo.
In alternativa si possono utilizzare lastre
rivestite con pellicola al piombo. Le
dimensionidel raccordo devono essere

limitate quanto pit possibile.

Riduzioni o giunti scorrevoli
possono rappresentare
ponti acustici o minare la
resistenza al fuoco dei
tramezzi. Cio deve essere
presoin considerazionein
fase progettuale.

(Perilcalcolo della misura dell’isola-
mento acustico risultante diun
elemento costruttivo che sicompone di
elementi conisolamento acustico
differente, vedere DIN 4109 Allegato 1,
paragrafo 11).

Seriduzioni sono previste in divisori
con funzione di compartimentazione al
fuoco deve essere garantita, per tutto
lo sviluppo della parete, una configura-
zione della sezione per lo meno
equivalente a quella prevista nel

rapporto di prova di riferimento.

|
i}
5 |
[ |
N \
I |
™ 1 C1-]
| | | 1 ‘
L |
=<
m ‘ il J
| w
|
LI | LI ‘
[ | [
T L T
L | | L i |
=dl=d
C - \
T i
Riduzione tra una parete a doppia orditura con — |
requisiti diisolamento acustico e un elemento LJ
sottile. \
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Riduzione di una parete a singola orditurain un
inserto sottile formato da lastre in gessofibra e
lamine di piombo da 2,5mm
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Parete divisoria su strato composito
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Sottofondo flottante contro parete
divisoria (R,) =72 dB

Parete divisoria a doppia orditura su
sottofondo flottante con giunto di
separazione (R, ) =57 dB
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9.5 Raccordi a pavimento, posa del
battiscopa

Eseguire in modo ermeticoiraccordia
pavimento € molto importante siain
caso diprotezione al fuoco, sia per
lisolamento acustico. Analoga
importanza riveste l'ermetizzazione di
tutte le fughe diraccordo con stucco per
giunti o mastice elastico.

La conduzione laterale (di fiancheg-
giamento) del suono tramite gli
elementi costruttivi adiacentiad una
parete divisoria hanno effetto sul potere
fonoisolante apparente della parete
stessa. Per questo motivo e particolar-

mente importante esequire i raccordi

Parete divisoria su sottofondo flottante
con giunto di separazione (R, ,J=57dB

Raccordiconil pavimento

con cura per ottenereirequisiti di
comfort acustico richiesti dagli elementi
divisori.

Dal punto divista fonometrico, la
soluzione da preferire & un sottofondo
flottante completamente separato
rispetto alla parete divisoria.

Con un sottofondo flottante continuo
in cemento deve essere previsto un
taglio acustico nella zona diappoggio
della parete, (a meno che al tramezzo
non siarichiesta una prestazione
acustica modesta). L'esecuzione del
taglio acustico sotto parete, richiede
una preliminare analisi statica che
tenga conto anche del peso proprio del
tramezzo. [peres. il carico proprio delle
paretidivisorie).

Un sottofondo bituminoso continuo si
comporta dal punto divista fonometrico
in manieravantaggiosa rispettoad un

sottofondo continuo in cemento.

K~ R
RN I N N Y
AU AN N AUN L NNN LR NN NN NN N NN NN

Parete divisoria su sottofondo flottante
continuo (R_,)=40dB
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58 Zoccolino battiscopa
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1. Battiscopa sporgente su tamponamento a
singolo/doppio strato FERMACELL

[Lraccordo delle paretidivisorie
FERMACELL nella zona del pavimento
e strutturatoin maniera diversa a
seconda del requisito e della funzione
del battiscopa. Il compito dello zoccolino
battiscopa e di proteggere contro
danneggiamenti, imbrattamenti ecc.
Per quanto riguarda la formazione dello

zoccolo sidistingue fra:

- Battiscopasporgente
I profilati del battiscopa (legno,
metallo, plastica) vengono fissati alle
lastre FERMACELL montate dopo il
trattamento superficiale finale
scelto. Grazie all'elevata resistenza
di FERMACELL, questo puo avvenire
direttamente nella lastra - indipen-
dentemente dalla sottostruttura
(fig. 1).

100/125
. 75/100 ,

75/100

2. Battiscopa arretrato sutamponamento a
singolo strato FERMACELL (misure in mm)

- Battiscopa arretrato, parete
divisoria con tamponamento a lastra
singola
Nelle paretidivisorie FERMACELL
conuno strato singolo di lastre e
senza esigenze di protezione antin-
cendio, per la formazione diun
battiscopa arretrato devono essere
collocate delle strisce di lastra
FERMACELL dello stesso spessore
deltamponamento esterno. Occorre
tenere conto di una sovrapposizione
dialmeno 25 mm della strisce di
lastra retrostanti quelle esterne

della parete.

I'montantia "C” devono essere
accorciati in modo da terminare in
corrispondenza delle strisce di
gessofibra disposte in basso. Tali profili
saranno collegati meccanicamente ad
altri con spessore inferiore (di
25mm]nella zona della guida a
pavimento. Un collegamento di questo
tipo deve avvenire in modo da non
pregiudicare le proprieta statiche della
parete finita; per questo motivo &
opportuno garantire una sovrapposi-
zione dei montanti dialmeno 150 mm
(vedifig. 2).

12,5125

3. Battiscopa arretrato F 90-A secondo DIN
4102 Parte 4 (misure in mm)

- Battiscopa arretrato, parete
divisoria con tamponamento a lastra
doppia
Per realizzare un battiscopa arre-
trato su paretidivisorie FERMACELL
contamponamento a lastra doppia,
agire come segue: lo strato interno di
lastre (1° strato) deve essere deve
essere posato da pavimento a
soffitto, accorciare invece
lo strato di lastre a vista (2° strato)
dell'altezza prevista peril battiscopa.
Perla protezione al fuoco e
l'isolamento acustico, il rivestimento
ridotto nella zona del battiscopa
rappresenta un punto debole della
parete.In divisori con funzione di

compartimentazione al fuoco deve

essere garantita, pertutto lo sviluppo
della parete, una configurazione della

sezione per lo meno equivalente a

quella prevista nel rapporto di prova di

riferimento.

Conmontantia "C" = 75 mm sp.
0,6 mm possono essere ampiamente
compensate anche eventuali riduzioni

dell'isolamento acustico.
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2.Collegamentoa "T" diparetia lastra singola e doppia. [Lmontantea "C”
della parete ditesta e avvitato nelle lastre FERMACELL della parete continua

(1) L =T 1] Lastre in gessofibra FERMACELL da 12,50 10 mm
2) " 2] Materiale isolante
(5) 3] Strisce perimetraliisolanti
(4) [ 4] Montantea "C”
[T] (7) —p [~ 5] Guidaa "U”
1 ‘ ) 7 6] Profilato angolare internoa "L"
| tr 7] Viti autofilettanti FERMACELL 3,9 x 30
\ L 3] Graffe zincate ad espansione per fissaggio “lastra su lastra”
\ 9] Stucco per giunti FERMACELL
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1.Angolo in pareti a lastra
singola [sopra) e doppia (sotto)

9.6 Collegamentiad angoloea"T”
Nelle figure in alto sonoillustrati
particolari esecutivi di pareti divisorie
FERMACELL, disposte perpendicolar-
mente fra loro, formano un angolo o un
collegamentoa "T". In modo analogo
vengono realizzati anche collegamenti di
pareti FERMACELL a croce e giuntidi
testa ad angolo non retto.

In quest'ultimo caso siraccomanda

limpiego di profili metallici angolati.

I T

\ i

4. Cot‘tegamento a"T" con fianco della parete

continua interrotto e angolare internoa "L".

In paretidivisorie con elevate esigenze
diisolamento acustico per limitare la
trasmissione laterale del suono e
opportuno garantire la continuita
dellintercapedine.

Aquesto scopo le lastre in gessofibra
FERMACELL devono essere fissate
direttamente nella zona dell'angolo o
delgiuntoa "T" a deiprofilatiad angolo a
“L" esterniointerni alla parete (vedifig. 1

inbasso efig. 4).

Collegamentiad angoloea"T”

1T —[7 o (5)

(1)

(2)

i (4)

(5) 2 e (7)

\ (9) (3]

| o |
‘

| |
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3. Collegamentoa "T" di paretia lastra
singola, ilmontante a "C” della parete di
testa € awvitato nel montante a "C” della
parete continua

Gli spigolie gliangolideicollega-

mentiad’

‘L"oa"T" saranno trattati

come indicato nel paragrafo 2.6

mediante la tecnica del giunto stuccato.

Anche se vengono impiegate orditure in

legnoin luogo di quelle metalliche,

valgono le stesse considerazioni fin qui

riportate.
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9.7 Giunti di dilatazione
I'giuntididilatazione in pareti divisorie
FERMACELL con sottostruttura di
metallo sono necessariladdove
nell'edificio sono presenti giunti
strutturali. In ogni caso, dal momento
che le paretidivisorie con lastre in
gessofibra FERMACELL sono soggette
avariazioni della lunghezza (dilatazioni
e contrazioni] legate al mutare delle
condizioni climatiche, dovranno
comunque essere previsti dei giunti di

dilatazione. nei seguenti casi:

A= Misura dilatazione in mm
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Parete FERMACELL a lastra singola REI 30/60.
Giunto didilatazione con strisce di lastra
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Parete FERMACELL, a doppia lastra, REI 90/120

Giunto didilatazione con strisce di lastra
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Parete FERMACELL ad orditura doppia e doppio strato di lastre, REI 90/120.

Giunto didilatazione con strisce di lastra

- con giunti stuccati, almeno ogni
8 metri

- congiuntiincollati,almeno ogni
10 metri.

La progettazione e la realizzazione di
giuntididilatazione per pareti
FERMACELL contamponamento a
singole e doppie lastre sono illustratiin
questa pagina. La realizzazione di questi
giunti garantisce una discontinuita
coerente e sicura delle due parti del

divisorio da separare [cioé sia della zona

deltamponamento FERMACELL, sia
della sottostruttura). In divisori con
funzione di compartimentazione al
fuoco deve essere garantita, per tutto lo
sviluppo della parete (compresa la zona
in cui & presente il giunto), una
configurazione della sezione per lo
meno equivalente a quella prevista nel
rapporto di prova di riferimento. Anche
per quanto riguarda l'isolamento
acustico & necessario rispettare la
sezione minima capace diassicurare la

prestazione attesa.
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F A S |

Parete FERMACELL a lastra singola senza esigenze di protezioneal fuoco.
Giunto didilatazione con profilato supplementare

<20 =220=20=20
7 7 " " " A= Misura dilatazione
A A inmm
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Parete FERMACELL a lastra singola. Giunto di dilatazione con fascio
dilastre
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Parete FERMACELL a lastra doppia. Giunto di dilatazione con fascio
dilastre

In pareti sottili con sottostruttura in
montantia "C" 50x50 mm e spessore 0,6
mm & ideale l'esecuzione sopra
illustrata con fascio di lastre.
Glispezzoni di gessofibra vengono
fissati con viti passanti M6 (fori 8 mm)
poste adistanza di 100 cm ca.
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10. Porte, riquadria vetri

7

’
(5) (4)

Fissaggio del telaio ad una coppia di montantia

"C"inscatolatifra loro.

[
(5) (4)

Fissaggio del telaio direttamente ad un
montantea "C”

10.1 Montaggio delle porte, aperture
nelle pareti
Con telaimonoblocco il montaggio delle
porteviene eseguito assieme al
montaggio della sottostruttura, con
telaiin pit partila posa e eseguita al
termine deltamponamento e anche
dell'eventuale finitura superficiale.
Indipendentemente dal tipo di telaio
devono comunque essere previste delle
aperture nell'orditura digrandezze
adeguata aglielementida montarein
seguito [profili di rinforzo o controtelai,

voltini, e il telaio della porta o dell'aper-
tura stessa).

Le guide a "U" a pavimento devono
essere interrotte in corrispondenza
della porta.

I materialiisolanti e le lastrein
gessofibra FERMACELL devono essere
montati sui telai nella zona delle aper-
ture delle porte come descritto nel
paragrafo 10.2.

In base alle caratteristiche delle
porte e del tipo di compartimetazione
che sidesidera ottenere, & possibile

[1] Lastrain gessofibra FERMACELL

[2] Guidaa"U"

[3] Pannelloisolante

[4] Montantea "C”

[5] Telaio della porta
]

[6] Rinforzoin legno

(1 (2 ©

®

(5) (6] (4)
Fissaggio del telaio ai montantia "C”
conrinforzoin legno

incorporare alle paretiin gessofibra

FERMACELL diversi tipi di telai

- Telaimonoblocco in acciaio o legno

- Telaispecialiper porte con elevati
requisiti diisolamento acustico
o protezione al fuoco

- Telaiadaltezza distanza e/o con
traversa per sopraluce

- Telaiin blocchettidilegno

- Telai perporte scorrevoli con binario
guida interno/esterno alla parete

- Telaidiprotezione contro le
radiazioni



(5) (4)

Fissaggio del telaio a profilati di rinforzo a
U; tamponamento con lastra singola

(5) (4)

Fissaggio del telaio a profilati di rinforzo a U;
tamponamento con doppia lastra

10.2 Schema di montaggio dei telai
Perilfissaggio dei telai delle porte su
pareti distributive o tagliafuoco possono
essere adottate varie modalita. A
seconda dell'altezza della stanza, della
larghezza della porta, del peso del
battente (incluse le guarnizioniecc ), si
configurano diversi modi di fissaggio:

- Fissaggio deltelaio della porta
direttamente ai comuni montanti
a"C"in metallo.

- Fissaggiodeltelaiodella portaai
montantia "C" inseriti luno nell'altro
(inscatolati).

- Fissaggio deltelaiodellaportaa
profiliad "U" o a "C" rinforzati con
listelliin legno.

- Fissaggio deltelaiodellaportaa
profilati di rinforzo con spessore

di 2mm

Telai

Fissaggio deltelaio della porta
direttamente ai comuni montantia "C”
in metallo

Quando siverifica una delle seguenti
condizioni: battente della porta leggero
(circa 25 kg inclusi accessori) e/o
larghezza della porta finoa 88,5 cm e/o
altezza della stanza nella zona
dell'aperturafinoa 2,60 m, & possibile
fissare il telaio direttamente ai montanti
in metalloa "C” indipendentemente dal
tipo.

Fissaggio del telaio della porta a profili
ad "U" oa "C" rinforzati con listelliin
legno.

Quando siverifica una delle seguenti
condizioni: battente della porta con peso
medio/elevato (circa 35 kg inclusi
accessori) e/o larghezza della porta fino
a90cme/oun’altezza della stanza nella
zona dell'apertura finoa 2,80 m, peril
fissaggio del telaio puo essere adottata
una delle tre soluzioni elencate di
sequito:

1)impiegare due montantia "C" inseriti
uno nell'altro.

2) realizzare un profilo "scatolare”
inserendo unaguidaad "U"inun
montantea "C".

3)inserire (e fissare) un listello in legno
inunmontantea "C". Intuttiicasii
profili dirinforzo devono essere
realizzati a tutta altezza [pezzo unico dal
pavimento al soffitto).
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64 Telaidelle porte

max.
62,5 62,5 62,5

[1] Guidaa"U”

[2] Montantea"C”

[3] Montantea"C" con
rinforzo o profiloa con

spessore 2mm

(1) (3) (4) (5)
L (1) s
p|
r L —
»
- - (2 (2) o
(4) o
N T L—
1 —
= (3)
® - T [” I

[4] Profilo distanziatore a ‘
"U" come architrave (1)

[5] Telaio

[6] Fascettadifissaggio/zanca

Fissaggio del telaio della porta a profi-
lati di rinforzo con spessore di 2 mm
Quando siverifica una delle seguenti
condizioni: battente della porta pesante
(peso conaccessoriz 35kg) e/ouna
larghezza della porta= 90cm e/o
un’altezza della stanza nella zona del
passaggio= 2,80 m, devono essere
previsti dei profilati di rinforzo parti-
colarmente resistenti (di solito profili ad
"U" o0 elementi scatolari), eventual-
mente dotati di un rapporto di prova.
Questi profilati devono essere fissati
tramite angolari direttamente alla
solaio superiore e inferiore; per
garantire un disaccoppiamento
dinamico con la soletta questiangolari
non devono essere inseriti nelle guide a
"U" a pavimento e soffitto.

| fori asolati presenti sul dorso dei
profilatidirinforzo e dell'angolare di
raccordo permettono l'assorbimento di
lieviinflessioni della soletta e la
compensazione di limitate variazioni

nell'altezza della stanza.

(6)

Schema di montaggio del telaio con sottostruttura [dimensioniin cm)

Se il profilatida 2 mm non sono
sufficienti devono essere previsti rinforzi
di maggiore spessore

Le lastre di gessofibra devono
essere avvitate ai profilati di rinforzo
tramite viti FERMACELL con punta
perforante. Se cio non fosse possibile,
accanto al profilato di rinforzo puo
essere collocato un montantea "C”
aggiuntivo sul quale awvitare (sullintera
lunghezza) le lastre di gessofibra con viti
autofilettanti FERMACELL.

Perassicurare un collegamento
dinamico e affidabile dei telai di acciaio,
saldare ai profilati di rinforzo verticalli,
due, tre o piti zanche in metallo.
Attravero questi elementi sifissera
iltelaio della porta alle sottostruttura
[seguire in ogni caso le indicazioni del
produttore del telaio.

I profilativerticali, indipendentemente
daltipo scelto, devono essere posatiin
ununico pezzo ad altezza di parete e
fissatidirettamente alla costruzione con

angolario piattine attraverso le guide a

“U" superiori e inferiori (le strisce
isolanti perimetrali non sono necessa-
rie in questa zona).

Confunzione di architrave, ¢ infine
posizionata una guida "U".
Nelvoltino soprastante l'architrave
saranno inseriti due montantia "C”
(senza fissaggio meccanico) per
garantire cheigiuntidelle lastre non si
forminoin corrispondenza dei sul
montanti della porta, ma aldisopra
dell'architrave (taglio delle lastre a
"bandiera").



625, 62,5 62,5
(1) | L

—(2)

\

(1)
Formazione di aperture (eventualmente vetrate)
nelle pareti FERMACELL [dimensioniin cm)

)

(2)

A
Montaggio di
@) profili
(3) distanziatori
a"u”
- nell'orditura
(3)

(3)

(2)

(1)

A,

10.3 Schema di montaggio. Realizza-
zione di un'apertura (eventualmente
vetrata) nelle pareti FERMACELL

La presenzanelle pareti FERMACELL
diriguadriavetri(p. es. lucernari,
vetrature mediane, ecc.) deve essere
preso in considerazione gia durante la
fase dimontaggio della sottostruttura.
A questo scopoimontantia “C” verticali
nella zona dei riquadri a vetridevono
essere posati con precisione in base alle
dimensioni dell'apertura.

Se questa misura e superiore a 62,5

(60) cm, sotto e sopra le aperture devono
essere collocatimontantia "C” verticali
supplementari, da installare senza un

fissaggio meccanico nelle guidea "U" a

Forometrie nelle paretiin gessofibra 65

[1] Guidaa"U~

[2] Montantea"C”

[3] Profilato distanziatore
a"U” conripiegamento
deldorso

pavimento e soffitto e nei profili distan-
ziatori.

E possibile che cornici particolar-
mente pesantirichiedano la posa di
orditure metalliche rinforzate in
posizione adiacente all'apertura. In quel
caso possono essere utilizzati profili da
2mm (al posto dei montantia “C" e dei
profilati distanziatori descritti).

ILfissaggio dei profilati verticali e
orizzontalifra loro deve essere
realizzato con limpiego diangolari
idonei. ILtamponamento FERMACELL
nella zona diraccordo tra parete cieca
e aperture/voltini deve essere realizzato

come descritto nel paragrafo 10.2.



66 Schemasingolo strato per lato

10.4 Schema di tamponamento intorno .
Parete FERMACELL con lastra singola per lato

aporte eriquadriavetri

Intuttiicasineiqualil'altezza della

[T
| | |[11|
]
|[2]
|
|
|
|
I
|

stanza supera quela della porta, le
lastre in gessofibra FERMACELL son

tagliate in modo tale che i giuntiverticali
non coincidano con la linea dei

adiacentiai telai (e opportuno che si
trovino sempre al di sopra delle
aperture delle porte). Lo sfalsamento da
rispettare non deve essere inferiore a

[

|

|

|

montanti o dei profilati di rinforzo I
|

|

|

20 cm (vedi figura a lato). Se non si |
|

riesce ad evitare l'esecuzione di giunti

orizzontali utilizzare la tecnica del Schema posa lastre sul lato anteriore

giunto incollato [vedere paragrafo 2.8).

I giunti delle lastre del tampona-
=20

mento anteriore e posteriore della
parete devono essere sfalsati l'uno 7

dall'altro nella zona dell'architrave della (1)€— 62,5 62,5 (3)
porta. Nel caso di tamponamento con , : 62,5

|
due strati, i giunti dello strato esterno |

della lastra devono essere sfalsati di un

montante rispetto a quello inferiore. i[ni | |
] L]

ILfissaggio del tamponamento sopra

'apertura della porta viene eseguito con
viti autofilettanti FERMACELL su profi-
latia "C" verticali, che sono collocatifra

dell'architrave. Lavvitamento puo
essere effettuato soltanto sul profilato
a"C”, nonsulleguidea"U".

Nel caso di porte altamente solleci-

tate dal punto divista statico, peres. a

I
|
|
|
|
guida a "U" del soffitto e guidaa "U” |
|
|
I
|

causadialtezze di stanza elevate o con

battenti della porta particolarmente Schema posa lastre sul lato posteriore [_dim_ens_iom in c_m]
Non contrapporre simmetricamente i giunti sui due lati della parete!
grandi o pesanti, siraccomanda
[1] Profilato rinforzato ad altezza di stanza
[2] Giunto orizzontale da eseguire con adesivo per giunti

giunti FERMACELL (come de paragrafo FERMACELL (vedere paragrafo 2.8)

eseguire il giunto con l'adesivo per

2.5) nella zona centrale della porta. [3] Per la continuazione del tamponamento nella zona di parete
cieca e consentita la contrapposizione simmetrica dei giunti sui

due lati della parete
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Parete FERMACELL con lastra doppia per lato

| |[11

(2)

1° strato ——— 2°strato

Schema posa lastre sul lato anteriore

=20 =20

(2) €] 62,5 62,5 LS 3

| |[11

(2)

1° strato —— 2°strato

Schema posa lastre sul lato posteriore [dimensioniin cm)
Non contrapporre simmetricamente i giunti sui due lati della parete!

[1] Profilato di rinforzo ad altezza di stanza per telaio della porta

[2] Giunto della lastra orizzontale come giunto incollato secondo 2.8

[3] Perlacontinuazione del tamponamento nella zona di parete cieca é con-
sentita la contrapposizione simmetrica dei giunti sui due lati della parete




68 Controsoffitti

11. Controsoffitti e rivestimenti di soffitti
con lastreingessofibra FERMACELL

11.1 Interassi dell'orditura secondaria
Nei controsoffitiin lastre di gessofibra
FERMACELL, l'interasse nei profili
dell'orditura secondaria deve corri-
spondere ad una delle misure riportate
nella Tabella 1, determinate in funzione
dello spessore del rivestimento. Altre
sottostrutture devono essere dimen-
sionate in modo tale che nonvenga
superata linflessione ammissibile paria
un 1/500 della luce tra sostegni. | valori
riportatinella tabellain basso tengono
conto diquesto limite.

Sia per sottostrutture metalliche sia
per quelle inlegno, il fissaggio con il
solaio o, pitiin generale con la struttura
portante sovrastante, deve avvenire con
mezzi idonei: viti oppure graffe o chiodi
inseritia croce (DIN 1052) peril legno,
elementidicollegamento appositi, peri
profili di metallo.

11.2 Controsoffitti sospesi con
FERMACELL

Peri controsoffitti sospesi (a doppia
orditura) si utilizzano sistemi di

sospensione comunemente reperibiliin

commercio, come ganci Nonius, pendini

a molla o aste filettate.

[Lcollegamento dell'orditura
primaria al solaio/struttura portante
deve avvenire con idonei elementi di
fissaggio.

I sistemi di pendinatura adottati,
devono assicurare nel tempo tenuta e
resistenza in funzione del carico
rappresentato dalla plafonaturain
gessofibra FERMACELL e da eventuali
sovraccarichidefinitiin sede proget-
tuale.

Tabella 1: Distanze dell’orditura secondaria

Per Uesecuzione dei giunti
trale lastre FERMACELL
osservare le indicazioni
riportate nei paragrafi
2.5e2.6.

Superfici orizzontali
(controsoffitti
sospesi/in aderenza) 35 x spessore
Rivestimento falde

(inclinazione 10°-50°) 40 x spessore

350 435 525 630

400 500 600 720

Tabella 1.1 dativalgono per una sollecitazione continua con umidita relativa dell'aria fino a 80 %.



Distanze traifissaggi

[a) massima distanzaammessatrai
fissaggi): vedere tabella 2

massima
distanza
ammessa per
Uorditura

primaria: vedere
tabella 2

massima distanza
ammessa per 'orditura
secondaria: vedere tabella 1

vedere tabella 1

massima distanzaammessa
per la listellatura secondaria:

[a) massima distanzaammessatrai
fissaggi: vedere tabella 2

massima
distanza
ammessa della

listellatura

primaria: vedere
tabella 2

Controsoffitto sospeso
con orditura metallica

Controsoffitto sospeso
con orditurain legno

11.3 Tabella 2: distanze e sezioni di profili e

listelli per controsoffittiin lastre

FERMACELL

Profilatiin lamiera d’acciaio

Distanza (a)
Distanza (b)

dell’orditura primaria

CD60x27x06

CD60x27x06

900

1000

[a) massima distanza ammessa
perifissaggial solaio/struttura

(b)

[c]
massima distanza ammessa
per la listellatura secondaria:
vedere tabella 1

ammessa per la

listellatura
primaria: vedere
tabella 2

Soffitto fissato
direttamente con
strutturain legno

Listelli in legno (larghezza x altezza ) [mm x mm]

Distanza (a) dei fissaggi
con orditura primaria
inaderenza

Distanza (a) delle
sospensioni con orditura
primaria sospesa
Distanza (b)

dell’orditura primaria

48 x 24
50x30
60 x40
30x 507
40x 60

48 x 24
50x30
60x 40

750
850
1000
1000
1200

700
850
1100

750 600
1000 750
650 600
750 600
850 700
850 700
1000 850
600 500
750 600
1000 900

1) In caso di esigenze di protezione al fuoco, le distanze obbligatorie frai fissaggi potrebbero essere

inferiori, consultare a tal proposito la descrizione e i dettagli costruttivi contenuti nei rapporti di prova

relativi alla classe diresistenza al fuoco da raggiungere.

2) Solo in combinazione con listelli dell'orditura primaria larghi 50 mm e alti 30 mm.
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70 Fissaggio delle lastre alle orditure

11.4Tipologie e distanze dei fissaggi FERMACELL. deve partire dal centro della lastraversoi
Tuttii mezzidifissaggio non devono Tutti mezzi difissaggio devono essere bordi, oppure da un bordo della lastra
subire fenomenidicorrosione. inseritia fondo nella lastra in gessofibra proseguendo nella direzione opposta. In

Fissaggio delle lastre alle orditure FERMACELL; le teste dellevitioildorso nessun caso dovranno essere collegati
in legno: usare viti autofilettanti delle graffe devono essere stuccati con prima gliangolie, successivamente, la
FERMACELL o graffe. stucco per giunti FERMACELL. zona centrale della lastra.

Fissaggio delle lastre alle orditure L'applicazione delle lastrein Ricordiamo infine che & necessario
metalliche con spessore della lamiera gessofibra FERMACELL deve avvenire premere saldamente le lastre all'orditura
finoa 0,7 mm: usare viti autofilettanti senzatensione. La sequenza difissaggio durante le fasi di awitamento/graffatura.

Distanze e incidenze dei mezzi di fissaggio a soffitto (valori per m2 di soffitto)

Orditura metallo - tamponamento strato singolo [mm]

10 mm - - - 30 20 22
12,5mm - - - 30 20 19
15 mm - - - 30 20 16

1°strato: 10 mm ‘ - ‘ - ‘ - ‘ 30 ‘ 30 ‘ 16
2°strato: 10 mm - - - 40 20 22
1°strato: 12,5 mm ‘ - ‘ - ‘ - ‘ 30 ‘ 30 ‘ 14
2° strato: 12,5 mm - - - 40 20 19
1°strato: 15 mm ‘ - ‘ - ‘ - ‘ 30 ‘ 30 ‘ 12
2°strato: 12,5mmo 15 mm - - - 40 20 16
10mm ‘ - ‘ - ‘ - ‘ 30 ‘ 30 ‘ 12
12,5mm - - - 40 30 12
15 mm - - - 55 25 20

Orditura legno - tamponamento strato singolo

10mm = 30 15 30 30 20 22
12,5mm = 35 15 25 30 20 19
15mm = 44 15 20 40 20 16

1° strato: 10mm = 30 30 16 30 30 16
2° strato: 10 mm = 44 15 30 40 20 22
1°strato: 12,5 mm = 35 30 14 30 30 14
2°strato: 12,5 mm = 50 15 25 40 20 19
1° strato: 15 mm = 44 30 12 40 30 12
2°strato: 12,5 mmo 15 mm > 60 15 22 40 20 16

15 mm - - - 40 30 12
12,5mm — = = 40 30 12
12,5mm - - - 55 20 16

Tamponamento doppio strato con fissaggio “lastra su lastra”: tipi, distanze e incidenze dei mezzi di fissaggio

Zona soffitto per m_ di superficie del soffitto

FERMACELL da 10 mm su FERMACELLda100125mm | 18-19 12 35 30 15 30
FERMACELL 12,5 mm su FERMACELL da 12,50 15 mm 21-22 12 35 30 15 30
FERMACELL da 15 mm su FERMACELL da 15 mm 25-28 12 35 30 15 30




11.5 Raccordi a soffitto

Neiraccorditra lastre in gessofibra

FERMACELL a soffitto oin falda e mate-

riali di altro tipo, ad esempio intonaci,

calcestruzzo avista, muratura, acciaio o

legno, deve essere prevista una sepa-

razione dei diversi materiali da costru-
zione. Per evitare un collegamento
rigido esistono numerose possibilita -
descritte nelle figure presentiin questa
pagina.

Se non sono previsti movimenti
relativi tra controsoffitto in lastre
FERMACELL e la parete in battuta, &
possibile adottare una delle seguenti
tecniche:

1. primadiapplicare le lastre
FERMACELL all'orditura, posizionare
delle strisce adesive (p. es. nastro da
imballaggio] sulcorpo della
costruzione in corrispondenza della

zona perimetrale del tamponamento.

+ X
i
o

L <150 mm

J

2.Raccordo con materiale sigillante
elastico

Fissare le lastre FERMACELL
rispettando una distanza di 5-7 mm
frail perimetro del controsoffitto
FERMACELL (odella falda) e
'elemento costruttivo adiacente.
Riempire la fuga aperta con stucco.
Quando lo stucco per giunti
FERMACELL si e indurito, rimuovere
conun cutter la parte di striscia
adesiva di separazione in eccedenza
(fig. 1).

. chiudereigiuntidiraccordo frale
lastre in gessofibra FERMACELL
e l'elemento costruttivo adiacente
con un materiale sigillante elastico
(tenuta elastoplastica) con un

assorbimento permanente della

. —
% — Rz__;j |
4' = ;

=150 mm l

1. Raccordo con striscia di separazione

7

=

L =150 mm L
7 7

3.Raccordo con angolare

Raccordi a soffitto 71

dilatazione dialmeno 20 %. L giunto
diraccordo deve essere realizzato
conuna larghezza di 5-7 mm. Sul
bordo della lastra deve essere
applicato un primer prima della
sigillatura (fig. 2J.

Se sono previsti movimenti relativi
tra controsoffitto in battuta e la parete,
la soluzione da adottare ricade su una
delle seguentitecniche:

1. chiusura della zona perimetrale
(tra le lastre in gessofibra FERMACELL
e l'elemento costruttivo adiacente)
con angolaridiraccordo (fig. 3],
evitando un collegamento rigido.

2. lasciare trale lastre in gessofibra
FERMACELL e l'elemento costruttivo
adiacente uno scuretto aperto (come
fig. 3 ma senzaelementoad "L’).

La distanza tra l'orditura secondaria

e la parete deve essere dicirca

150 mm (figure 1,2, e 3).

7

Y
L
4. Raccordo con profilo per soffitti




72 Giuntididilatazione soffitto

20

Raccordo con di lastra strisce

11.6 Raccordo a parete con scuretto
I raccordi a parete con scuretto vengono

realizzati sopra il tamponamento con

fascidilastre FERMACELL verticali.

Accorgimenti particolari devono essere

rispettatinel caso siano richiestial

controsoffitto requisiti di protezione al

fuoco.

1 |
: o o r__ __-I o o !
\ ! [ \
[T R L e N P |
[ 1
| N Y |
1 I | |
| ' |
o) o) :___ __—I o o
|
_____ L — o
N -1 N -1

La ]

L.

Struttura del soffitto FERMACELL con esigenze di protezione al fuoco.
Giunto di dilatazione nel tamponamento con uno o due strati. Strisce di lastra incollate su un lato e avvitate.

N

\
!
\
1
\
\
|
!
I

Struttura del soffitto/tetto FERMACELL senza esigenze di protezione al fuoco.
Giunto didilatazione con guarnizione elastica.

[1] Lastre in gessofibra FERMACELL da 10 mm
(12,5mm)
[2] Fasciodilastre

11.7 Giunti di dilatazione

| giunti didilatazione in cotrosoffitti e
rivestimenti di falda FERMACELL sono
necessariin tuttii puntiin cuisono
presentinell’edificio giunti strutturali.
Dal momento che i controsoffitti e
rivestimenti con lastre in gessofibra
FERMACELL sono soggetti avariazioni
della lunghezza (dilatazioni e contra-
zioni) legate al mutare delle condizioni

climatiche ambientali, dovranno essere

previsticomunque dei giunti di
dilatazione. Collocati a distanze
massime di 8,0 m.

Nelcaso in cui il controsoffitto debba
possedere requisiti di protezione al
fuoco, & necessario rispettare le
stratigrafie minime e gliaccorgimenti di
posa contenutinei rapporti di prova di
riferimento.



Carichi

12. Applicazione dei carichi su parete

e controsoffitto

12.1 Carichiisolati leggeri sospesi
aparete

I carichiisolati leggeri, che agiscono
perpendicolarmente e parallelamente
alla superficie della parete con una
sporgenza contenuta, come nel caso di
quadri o decorazioni, possono essere
fissatidirettamente alle lastre
FERMACELL con i mezzi difissaggio
appropriati e comunemente reperibili
incommercio, senza ulteriori
sottostrutture dirinforzo.

A questo scopo sono adatti chiodi,
ganci per quadri con attaccoauno o piu
chiodi, oppure viti e tasselli. | carichi
ammessiindicati sono calcolati secondo
la normativa DIN 4103, con un fattore
disicurezza di 2, con una sollecitazione
a fatica (carico e scarico ripetuto) e con

un’'umidita relativa dell'aria fino all'85 %.

Ganci per quadri con
fissaggio a chiodo "

A
10 mm 15 25 85
12,5mm 17 27 37
15 mm 18 28 38
18 mm 20 30 40
12,5+10mm 20 30 40

1) Carico dirottura dei gancia seconda della tipologia . Fissaggio dei ganci su lastra indipendentemente
dalla sottostruttura .
2) Fattore di sicurezza 2 [sollecitazione a fatica con umidita relativa dell'aria fino all'85 %).

Vite con filettatura
continua @ 5mm

Spessore lastra

Tipo di fissaggio
Tasselli per muro cavo

10 mm 40 20
12,5mm 50 30
15 mm 5B 30
18 mm 55 35
12,5+10mm 60 83

1) Carico testato conformemente a norma DIN 4103, fattore di sicurezza 2 [rispettare le indicazioni di
fissaggio del produttore dei tasselli.
2) Distanza massima dei montanti dell'orditura: 50 x spessore lastra.

I'valoridi carico indicati nella tabella precedente si possono sommare, se le distanze dei tasselli

sono= 50 cm. In caso didistanze minori dei tasselli, per ogni tassello e possibile applicare il 50 % dei
rispettivo carico massimo ammesso. Il totale dei carichi isolati non deve superare 1,5 kN/m per le pareti
aorditura semplice, 0,4 kN/m per le contropareti autoportanti o pareti divisorie a orditura doppia (anche
se sono presenti collegamenti tra le orditure). Nel caso i valori del carico superino 0,4 kN/m in pareti con
rivestimento a singola lastra, i giunti orizzontali dovranno avere un rinforzo retrostante oppure dovranno
essere incollati.

Secondo lanorma DIN 4103 Parte 1, nel caso di carichi superiori a quelli elencati, la parete o la
controparete dovranno essere opportunamente rinforzate.
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12.2 Carichia mensola medio-leggeri

| carichia mensola medio-leggeri, ad
esempio scaffali, armadietti pensili,
vetrine, lavagne ecc. possono essere
fissati direttamente alle lastre in gesso-
fibora FERMACELL. In questo caso e
possibile impiegare solamente viti
oppure tasselli per muro cavo di diverso
tipo comunemente reperibiliin
commercio. Non € necessario
impiegare alcun tipo di sottostruttura
rappresentata, ad esempio, da profili
dispostiin modo trasversale. | tasselli
pervuoto convite vengono inseriti nella
lastra previa realizzazione del foro con il
trapano. La loro espansione avviene sul
retro della lastra. E" opportuno
rispettare le indicazioni relative a
diametro dei fori da eseguire nel
tamponamento e utilizzare le viti
previste dai produttori dei tasselli.

I carichiammessi indicati sono
calcolati secondo la normativa DIN
4103, con un fattore disicurezza di 2,
applicando una sollecitazione a fatica
(carico e scarico ripetuto) e con una
umidita relativa dell'aria fino all'85 %.
['valori di carico indicati si possono
sommare se le distanze dei tas-
selli/fissaggi sono > 50 cm.

In alternativa il fissaggio di carichia
mensola medio-leggeri puo anche
avvenire, attraverso il tamponamento,
direttamente ai montanti; € anche
possibile utilizzare speciali sottostrut-
ture posate nell'intercapedine della
parete (vedere a questo riguardo il
paragrafo "Montaggio di colonne
portanti di sanitari” alla fine di questo
capitolo).

Esempi di fissaggio di oggetti sospesi
a parete con tasselli per muro cavo

Ly
7 7

Sezione

I dettagliata

B

Esempio: apparecchio di osservazione di
pellicole radiografiche

[1] Apparecchio di osservazione di pellicole
radiografiche

[2] Parete divisoria FERMACELL

[3] Lastre in gessofibra FERMACELL da 12,5 mm

(4] Guida difissaggio

(5] Gancidell'apparecchio

[6] Tasselli per muro cavo conviti M 4

[7] Vite di sicurezza

[8] Carico ammesso secondo tabella
[carichi di mensola medio-leggeri)

(3) (1)
(5)
J
. ﬁ = 1
Il
Sezione

dettagliata

450 7
[ars (3)
L (4)
=l il —F
(1)
180
(3)

A I L
- |
| |
| r |
| 12,5 12,5(10) |
| |
[ |

Esempio: mensola per televi-
sore/monitor

[1] Mensola, fissaggio a parete con 4 tasselli
[2] Parete divisoria FERMACELL
[3] Lastre in gessofibra FERMACELL da 12,5 mm
[4] Tasselli metallici per muro cavo conviti M 8
[5] Carico di rottura del fissaggio

- nellinterasse traimontanti 140 kg

-in corrispondenza dei montantia "C” 180 kg
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Tasselli per carico ditrazione assiale

(tasselli basculanti e tasselli con alette
afarfalla/ad ancoral

12.3 Fissaggio dei carichi su lastre
FERMACELL disposte in controsoffitto
Sulle lastre FERMACELL montate a
soffitto & possibile applicare e fissare
senza problemi dei carichi. A questo
scopo hanno dato risultati particolar-
mente positivi i tassellibasculantie i
tasselli con alette a farfalla/ad ancorain
metallo. Piccoli carichi "fissi” possono
anche essere applicati direttamente con

viti.

| carichiammessi per ciascun mezzo
difissaggio in caso di carico di trazione
assiale sono rilevabilidalla tabella

seguente.

Valoriin kg"secondo lo
spessore della lastra FERMACELL in mm?

10mm 20
12,5mm 22
15mm 23
18 mm 24
12,5+ 10 mm 25

1) Valori di carico testati secondo a DIN 4103, fattore di sicurezza 2.

2] Linterasse massimo ammesso dell orditura secondaria deve essere = 35 x spessore lastra.
Fissare la lastra all'orditura con viti autofilettanti FERMACELL.

3] Rispettare le indicazioni del produttore dei tasselli.

Per la sottostruttura devono essere tenutiin considerazione i carichi supplementari.
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12.4 Montaggio di colonne portanti
per sanitari

Perilfissaggio su pareti e contropareti
autoportanti FERMACELL dicarichia
sbalzo pesanti con sollecitazioni dina-
miche, ad esempio sanitari (lavandini,
WC sospesi, cassette incassate, bidet,
orinatoi], & necessario procedere al
montaggio di un telaio portante
specifico per sistemi a secco.

I sanitarileggeri possono essere
fissati su guide di metallo orizzontali,
su pannelliin legno con spessore di
almeno 40 mm o su telai dirinforzo

simili. Atale scopo orientare due

—
L

AL 575

A —

f 625
f 675

Tavola di legno o pannello di
truciolare per lavandini leggeri
[dimensioniin mm)

montantia "C” conil lato aperto rivolto
verso il previsto rinforzo. Inserire quindi
l'elemento dirinforzo traidue montanti
e bloccarlo in modo rigido conviti

(a seconda del dispositivo scelto, sara
necessario forare il dorso o le ali dei due
montanti). Montare i rinforziin modo tale
che sianoinaderenza conilretro delle
lastre FERMACELL sulle qualiverra
sospeso il sanitario leggero.

g
250

420

JE

Traversa per lavandino leggero
(dimensioniin mm)

| sanitari pesanti devono essere fissati
a traverse o colonne portanti prefabbri-
cate. Aquesto scopo esistono numerosi
sistemidisponibili sul mercato che, di
regola, possono essere forniticome
supportisaldatiatelaioin acciaio zincato
oppure come sottostrutture in acciaioin
piu parti, regolabili. Questi telai si
inseriscono fraimontantia "C” delle
sottostrutture delle paretidivisorie e
vengono fissati ai montantie al
pavimento con modalita che si

differenzianoin base al Produttore.
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Colonna portante per lavandino, orinatoio
o lavatoio (dimensioni in mm)
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Colonna portante per WC sospeso con
cassetta esterna ([dimensioniin mm)

Questo fissaggio al pavimento deve
essere realizzato in linea di massima
attraverso piastre di base sulla soletta
portante (e non su un eventuale
sottofondo flottante). Al riguardo
occorre assolutamente verificare che la
colonna portante sia montata a filo con il
bordo anteriore dei montanti della
parete.

Nel caso dicarichia mensola
particolarmente pesanti e/o impianti
sanitari molto frequentati (i bagni delle
palestre o delle scuole ad esempio) o
cavedi tecnici relativamente alti, nella
zona della colonna portante € opportuno
impiegare (al posto dei montantia “C")
dei profilati di rinforzoa "U” dello
spessore di 2 mm con angolaridi

raccordo a soffitto e pavimento.

Sanitari

Se dei carichia mensola particolar-
mente pesantivengono montati in pareti
adoppiaorditura FERMACELL, i
montantia "C” verticali devono essere
collegati fra loro (ogniterzo dell'altezza
della parete) mediante porzioni di lastra
FERMACELL.

Indipendentemente dal tipo e dall’e-
secuzione delle sottostrutture dirinforzo
o delle colonne portanti, i passaggi per
tubi e fissaggi attraverso il tampona-
mento devono essere ritagliati in modo
pulito realizzando fori con diametrinon
pit grandidi 10 mm rispetto alle
tubazioni.

I bordi di taglio devono essere prowvisti
diuna mano difondo e chiusiconun

mastice elastico fungicida per giunti.
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13. Resistenza al fuoco e prestazioni
acustiche delle paretidivisorie FERMACELL

Certificazione
I sistemi FERMACELL sono certificati
secondo regolamenti nazionali ed
europei. Nella tabella sottostante sono
riportati alcuni dati sulla resistenza al
fuoco e l'isolamento acustico di alcune
partizioniin gessofibra FERMACELL.
Ulteriori rapporti di prova sono
disponibili a richiesta presso i nostri
Uffici.

Programma di aggiornamento
FERMACELL sviluppa un programma di
completamento e aggiornamento della
certificazione costante.

Le prove e certificati relativi al
fonoisolamento, alla reazione e alla
resistenza al fuoco, alla resistenza agli
urti e circa la biocompatibilita dei
materiali, vengono costantemente

adeguatialla normativa europea e

nazionale vigente.

Peravere informazioniaggiornate
contattate senza esitazione i nostri
Ufficiall'indirizzo riportato sul retro
della copertina o consultate il nostro

sito internet www.fermacell.it

1511 | I | 12,5 50 - REI30 50,6 dB”
75 mm | I |
1521 | — 12,5 75 60 mm/40 kg/m3 REI 60 54dB
R R
100 mm NO(00A00100(/0000%
| [ |
1S41/) 1 | 12,5+10 75 60 mm/60 kg/m? REI120 62dB
)
| [ |
1532/1 ‘ it ] 12,5 [esterno) e
180 mm ! 1 1 10+ 10 (interno) 50+75 40+ 60 mm/60 kg/m? REI 607 65,3dB?

1) REI 30 senzaisolante, prestazione acustica indicata con lana di roccia sp. 40 mm, densita 40 kg/m?.

2) REI 60 come estensione del certificato parete 15 21/100 mm.

3) 64,8 dB con 4 + 4 scatolette elettriche contrapposte installate ([test esequito per simulare la partizione tra camere d'albergo, di degenza o tra unita abitative).

REI Resistenza al fuoco testata ai sensidella Circ. M.I. n. 91 - 14-09-1961. da "Istituto Giordano” Bellaria.

Valori R, diisolamento acustico secondo UNI EN ISO 140/3 e UNIEN ISO 717/1 ("Istituto Giordano” Bellaria e Istituto "MPA”" Braunschweig)

[*) Le prestazioni (REI) indicate in tabella sono il risultato di prove eseguite secondo la Circolare Mi.SA n°91 del 1961. Nonostante il DM del 9 marzo

2007 abbia abrogato la suddetta circolare, l'art.5 del DM 16 febbraio 2007 garatisce la possibilita di impiegare questi rapporti di prova fino alla data

del 25 settembre 2012.
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Tecnici supportati da tecnici
FERMACELL mette a disposizione
personale tecnico specializzato per
individuare la soluzione pit adatta alle
vostre esigenze progettuali, perla
stesura di capitolati dettagliatie
particolari costruttivi. Su richiesta e
possibile realizzare pareti campione o
effettuare presentazioni del prodotto sul
posto. Rivolgetevia noi con fiducia:
sapremo trovare la soluzione migliore e
pit conveniente. Naturalmente
forniamo consulenza anche per

telefono. Chiamate, saremo lieti di

rispondere alle vostre domande.

Da applicatore ad applicatore
Surichiesta, il nostro servizio assis-
tenza guida gliapplicatori direttamente
in cantiere. | nostridimostratori
conoscono il loro mestiere; sono
perfettamente in grado di formare
artigianidi qualunque livello ed
esperienza attraverso consigli,
dimostrazioni pratiche el trasferi-
mento di tutte quelle informazioni “non

scritte”, frutto della propria esperienza.
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